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Dieses Dokument (EN ISO 4489:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 �Powder metallurgy� in 
Zusammenarbeit mit dem CCMC erarbeitet. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 145-01-04 AA �Probenahme und 
Prüfverfahren für Hartmetalle� im DIN-Normenausschuss Werkstofftechnologie (NWT). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 33261 siehe DIN ISO 3326* 
ISO 3327 siehe DIN EN ISO 3327 
ISO 3369 siehe DIN EN ISO 3369 
ISO 3738-1 siehe DIN EN ISO 3738-1 
ISO 3738-2 siehe DIN EN ISO 3738-2 
ISO 38781 siehe DIN ISO 3878* 
ISO 4499-1 siehe DIN EN ISO 4499-1 
ISO 4499-2 siehe DIN EN ISO 4499-2 
ISO 4499-3 siehe DIN EN ISO 4499-3 
ISO 4499-4 siehe DIN EN ISO 4499-4 
ISO 6507-1 siehe DIN EN ISO 6507-1 
ISO 6507-2 siehe DIN EN ISO 6507-2 
ISO 6507-3 siehe DIN EN ISO 6507-3 
ISO 6507-4 siehe DIN EN ISO 6507-4 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 4489:1991-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel geändert in �Hartmetalle � Probenahme und Prüfung�; 

b) Abschnitt 2 �Normative Verweisungen� überarbeitet; 

c) Tabelle 1 �Prüfungen�, zweite Zeile: Verweisung auf ISO 3326 ersetzt; 

d) Tabelle 1 �Prüfungen�, vierte Zeile: Verweisung ersetzt durch ISO 3738-1 und ISO 3738-2; 

e) Tabelle 1 �Prüfungen�, fünfte Zeile: ISO 3878 ersetzt durch ISO 6507-1, ISO 6507-2, ISO 6507-3 und 
ISO 6507-4; 

f) Tabelle 2 �Prüfungen in besonderen Fällen�, zweite Zeile: hinzugefügt; 

g) Tabelle 2 �Prüfungen in besonderen Fällen�, dritte Zeile: Verweisung ersetzt durch ISO 4499-1, 
ISO 4499-2 und ISO 4499-3; 

h) Tabelle 2 �Prüfungen in besonderen Fällen�, vierte Zeile: Verweisung ersetzt durch ISO 4499-4; 

i) Tabelle 2 �Prüfungen in besonderen Fällen�, fünfte Zeile: hinzugefügt; 

j) Literaturhinweise hinzugefügt; 

k) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 4489: 1991-07 

                                                                 

* Zurückgezogen 

Nationales Vorwort 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 3326, Hartmetalle � Ermittlung der Koerzitivkraft (Magnetisierung)* 

DIN EN ISO 3327, Hartmetalle � Bestimmung der Biegebruchfestigkeit 

DIN EN ISO 3369, Undurchlässige Sintermetallwerkstoffe und Hartmetalle � Ermittlung der Dichte 

DIN EN ISO 3738-1, Hartmetalle � Rockwell-Härteprüfung (Skala A) � Teil 1: Prüfverfahren 

DIN EN ISO 3738-2, Hartmetalle � Rockwell-Härteprüfung (Skala A) � Teil 2: Vorbereitung und Kalibrierung 
von Standard-Prüfblöcken 

DIN ISO 3878, Hartmetalle � Vickers-Härteprüfung* 

DIN EN ISO 4499-1, Hartmetalle � Metallographische Bestimmung der Mikrostruktur � Teil 1: Gefügebilder 
und Beschreibung 

DIN EN ISO 4499-2, Hartmetalle � Metallographische Bestimmung der Mikrostruktur � Teil 2: Messung der 
WC Korngröße 

DIN EN ISO 4499-3, Hartmetalle � Metallographische Bestimmung der Mikrostruktur � Teil 3: Messung von 
mikrostrukturellen Merkmalen in Hartmetallen auf Basis von Ti (C, N) und WC/kubischem Carbid 

DIN EN ISO 4499-4, Hartmetalle � Metallographische Bestimmung der Mikrostruktur � Teil 4: Charakteri-
sierung von Porosität, Kohlenstofffehlern und Anteil an Eta-Phase 

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Vickers � Teil 1: Prüfverfahren 

DIN EN ISO 6507-2, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Vickers � Teil 2: Überprüfung und 
Kalibrierung der Prüfmaschinen 

DIN EN ISO 6507-3, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Vickers � Teil 3: Kalibrierung von 
Härtevergleichsplatten 

DIN EN ISO 6507-4, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Vickers � Teil 4: Tabellen zur Bestimmung 
der Härtewerte 
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