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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 4545-3:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 „Mechanical testing 
of metals“, Unterkomitee SC 3 „Hardness testing“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet und von 
ECISS/TC 101 „Prüfverfahren für Stahl (andere als chemische Analysen)“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) 
im Rahmen der Wiener Vereinbarung übernommen. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-41 AA „Härteprüfung für Metalle“ im 
DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

DIN EN ISO 4545 „Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Knoop“ besteht aus: 

 Teil 1: Prüfverfahren 

 Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung der Prüfmaschinen 

 Teil 3: Kalibrierung von Härtevergleichsplatten 

 Teil 4: Tabelle zur Bestimmung der Härtewerte 

Für die im Abschnitt 2 zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden 
deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 376:2011 siehe DIN EN ISO 376:2011-09 
ISO 4287  siehe DIN EN ISO 4287 
ISO 4545-1 siehe DIN EN ISO 4545-1 
ISO 4545-2 siehe DIN EN ISO 4545-2 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 4545-3:2006-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Anforderungen an den höchstmöglichen Prüfflächenbereich der Härtevergleichsplatte wurden hin-
zugefügt; 

b) die Anforderungen an die höchstmögliche Unsicherheit der Zeilenintervalle auf dem Objektmikrometer 
wurden überarbeitet; 

c) die Anforderungen an die Kalibrierung und Überprüfung des Messsystems wurden wie in ISO 4545-2 
überarbeitet; 

d) die Anforderungen an die Gleichmäßigkeit der Härte wurde überarbeitet, um unterschiedliche Anzahl 
von Kalibriereindrücke zu berücksichtigen; 

e) die zeitlichen Anforderungen an die Annäherungsgeschwindigkeit und die Zeitdauer bei höchstmög-
licher Prüfkraft wurden überarbeitet, um einen Zielzeitwert anzugeben; 

f) Anhang B wurde überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 4545-3: 2006-03 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Beispiel für die Ausführung von Härtevergleichsplatten 

NA.1 Allgemeines 

In diesem Anhang sind Empfehlungen für Standardhärten und Beispiele für die Form von Härtevergleichs-
platten und für die Anordnung und Nummerierung der Prüfeindrücke für die Kalibrierung aufgeführt. Soweit 
die Nummern im Begleitdokument (Prüfbericht oder Kalibrierschein) in der gleichen Reihenfolge angegeben 
sind, erleichtert die Nummerierung ein Wiederauffinden. 

NA.2 Beispiele für die Form von Härtevergleichsplatten 

In Bild NA.1 sind Beispiele für die Form von Härtevergleichsplatten und für die Anordnung und Numme-
rierung der Eindrücke dargestellt. Die dreieckigen, kreisförmigen und quadratischen Härtevergleichsplatten 
(Dicke mindestens 6 mm) sind für alle Knoop-Verfahren vorgesehen. 

 

Legende 
XXX Zeichen der kalibrierenden Institution 

Bild NA.1 — Beispiele für die Form von Härtevergleichsplatten und die Anordnung der Härteprüf-
eindrücke bei der Kalibrierung 

NA.3 Standardhärte bei Härtevergleichsplatten 

Um Bedarf und Herstellung sinnvoll aufeinander abzustimmen, sollten folgende angegebene Härtewerte für 
Härtevergleichsplatten für die Prüfverfahren nach Knoop bevorzugt werden: 

HK 0,01, HK 0,05, HK 0,1, HK 0,2, HK 0,3, HK 0,5, HK 1, HK 2. 

NA.4 Kalibrieren von Härtevergleichsplatten 

Die Vergleichbarkeit von Messungen auf verschiedenen Härteprüfmaschinen ist nur sichergestellt, wenn 
Härtevergleichsplatten verwendet werden, die auf das nationale Normal rückgeführt sind. Das nationale 
Normal für die Härte wird in Deutschland von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braun-
schweig dargestellt. Über akkreditierte Kalibrierlaboratorien für die Kalibrierung von Härtevergleichs-
platten gibt der DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP), 10772 Berlin, Auskunft. 
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Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 376:2011-09, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung der Kraftmessgeräte für die Prüfung von 
Prüfmaschinen mit einachsiger Beanspruchung (ISO 376:2011); Deutsche Fassung EN ISO 376:2011 

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit 

DIN EN ISO 4545-1, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Knoop — Teil 1: Prüfverfahren 

DIN EN ISO 4545-2, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Knoop — Teil 2: Überprüfung und Kali-
brierung der Prüfmaschinen 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 4545-3:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 „Mechanical testing 
of metals“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 101 „Prüfverfahren für Stahl (andere 
als chemische Analysen)“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2018, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 4545-3:2005. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 4545-3:2017 wurde von CEN als EN ISO 4545-3:2018 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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