
DEUTSCHE NORM    

ICS 87.040

Paints and varnishes –
Evaluation of degradation of coatings –
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in 
appearance – 

German version EN ISO 4628-1:2016

Peintures et vernis –
Évaluation de la dégradation des revêtements –
Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements 
uniformes d’aspect – 

(ISO 4628-1:2016);
Version allemande EN ISO 4628-1:2016

Ersatz für
DIN EN ISO 4628-1:2004-01
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DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB)

Part 1: General introduction and designation system (ISO 4628-1:2016);

Partie 1: Introduction générale et système de désignation 

Full document details: DIN EN ISO 4628-1:2016-07
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