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Die Europäische Norm EN ISO 4628-4:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN ISO 4628-4:2003 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zu Grunde liegende
Internationale Norm ISO 4628-4:2003 wurde von ISO/TC 35/SC 9 �General test methods for paints and
varnishes� (Sekretariat: Vereinigtes Königreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm
DIN EN ISO 4628-4:2003 fällt in den Zuständigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 7 �Allgemeine
Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe und Beschichtungen�.

Für die im Abschnitt 2 genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4628-1 siehe DIN EN ISO 4628-1

Hinweis

Die Vergleichsbilder aus dieser Norm sind für den einfachen Gebrauch im Labor auch als folienkaschierter
Sonderdruck erhältlich.

Änderungen

Gegenüber DIN ISO 4628-4:1986-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� Die Festlegungen der Internationalen Norm ISO 4628-4:2003 wurden unverändert übernommen.
Grundsätzliche Änderungen waren nicht notwendig, da die Vergleichsbilder für den visuellen Vergleich
in DIN ISO 4628-4:1986-12 und in ISO 4628-4:2003 identisch sind. Zusätzlich wurden Beispiele von
Arten von Rissen aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN ISO 4628-4: 1986-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der
Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen �
Teil 1: Allgemeine Einführung und Bewertungssystem (ISO 4628-1:2003); Deutsche Fassung
EN ISO 4628-1:2003.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4628-4:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 �Lacke und
Anstrichstoffe�, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
ISO/TC 35 �Paints and varnishes� erarbeitet.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis März 2004, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis März 2004 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Königreich.

EN ISO 4628, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge und
der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen, besteht aus den
folgenden Teilen

� Teil 1: Allgemeine Einführung und Bewertungssystem

� Teil 2: Bewertung des Blasengrades

� Teil 3: Bewertung des Rostgrades

� Teil 4: Bewertung des Rissgrades

� Teil 5: Bewertung des Abblätterungsgrades

� Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren

� Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren

� Teil 8: Bewertung der Unterwanderung und Korrosion an einem Ritz

� Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4286-4:2003 wurde von CEN als EN ISO 4628-4:2003 ohne irgendeine Abänderung
genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgeführt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 4628 legt ein Verfahren zum Bewerten des Rissgrades von Beschichtungen durch
Vergleich mit Bildern und Verwendung des Bewertungssystems nach ISO 4628-1 fest.

Teil 1 von ISO 4628 legt das System zum Bewerten der Menge und der Größe von Beschichtungsschäden
sowie der Intensität von Veränderungen im Aussehen von Beschichtungen fest und enthält die Grundlagen
des Systems. Das System ist insbesondere für Schäden gedacht, die durch Alterung und Bewitterung
hervorgerufen werden und für gleichmäßige Veränderungen wie Farbänderungen, z. B. Vergilbung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschließlich aller Änderungen).

ISO 4628-1, Paints and varnishes � Evaluation of degradation of coatings � Designation of quantity and size
of defects, and of intensity of uniform chages in appearance � Part 1: General introduction and designation
system.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Rissgrad
eine Bewertung, die Risse in einer Beschichtung nach Menge, Größe (Breite) und Tiefe charakterisiert

4 Bewertung

Die Menge der Risse unter Verwendung der Beispiele in den Bildern 1 oder 2, je nach Art der Risse, nach
Tabelle 1 bewerten.

ANMERKUNG Bild 1 zeigt Risse in beliebiger Richtung und Bild 2 Risse in einer Vorzugsrichtung, wie sie z. B. bei Holz
auftreten ("anisotrope Substrate"). Andere Formen von Rissen kommen vor, die Grundsätze zum Bewerten bleiben gleich.

Tabelle 1 � Kennwerte zum Bewerten der Menge von Rissen

Kennwert Menge der Risse

0 keine, d. h. keine erkennbaren Risse

1 sehr wenige, d. h. kleine, gerade noch signifikante Anzahl von Rissen

2 wenige, d. h. kleine, aber signifikante Anzahl von Rissen

3 mäßig viele Risse

4 Risse in beträchtlicher Anzahl

5 sehr viele Risse

Falls festgelegt, die Durchschnittsgröße der Risse (Rissbreite) nach Tabelle 2 bewerten.
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