
DEUTSCHE NORM    

ICS 87.060.20

Binders for paints and varnishes –

Determination of hydroxyl value –

Part 2: Titrimetric method using a catalyst (ISO 4629-2:2016);

German version EN ISO 4629-2:2016

Liants pour peintures et vernis –

Détermination de l’indice d’hydroxyle –

Partie 2: Méthode titrimétrique utilisant un catalyseur (ISO 4629-2:2016);

Version allemande EN ISO 4629-2:2016
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