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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 5077:2007 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 �Textiles� der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 5077:2008 durch das Technische Komitee 
CEN/TC 248 �Textilien und textile Erzeugnisse� übernommen, dessen Sekretariat vom BSI (Vreinigtes 
Königreich) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 062-05-13 �Textilpflege, Wassereinwirkung, Knitter-
verhalten� im Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 139  siehe DIN EN ISO 139 
ISO 3759 siehe DIN EN ISO 3759 
ISO 6330 siehe DIN EN ISO 6330 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 25077:1994-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung der Normnummer; 

b) Abschnitt 9 �Prüfbericht� überarbeitet; 

c) Anhang gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53892-1: 1961-04, 1979-02 
DIN EN 25077:1994-02 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 139, Textilien � Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung 

DIN EN ISO 3759, Textilien � Vorbereitung, Markierung und Messung von Messproben aus Flächengebilden 
und Kleidungsstücken für Prüfungen zur Bestimmung der Maßänderung 

DIN EN ISO 6330, Textilien � Nicht gewerbliche Wasch- und Trocknungsverfahren zur Prüfung von Textilien 
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