
März	2018DEUTSCHE	NORM 			

Preisgruppe	11DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.	·	Jede	Art	der	Vervielfältigung,	auch	auszugsweise,	
nur	mit	Genehmigung	des	DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.,	Berlin,	gestattet.

ICS	25.160.30

!%sdn"
2806575

www.din.de

DIN	EN	ISO	5175-2

Gasschweißgeräte	–
Sicherheitseinrichtungen	–
Teil	2:	Ohne	integrierte	Flammensperre	(ISO	5175-2:2017);
Deutsche	Fassung	EN	ISO	5175-2:2017
Gas	welding	equipment	–
Safety	devices	–
Part	2:	Not	incorporating	a	flame	(flashback)	arrestor	(ISO	5175-2:2017);
German	version	EN	ISO	5175-2:2017
Matériel	de	soudage	au	gaz	–
Dispositifs	de	sécurité	–
Partie	2:	Sans	arrêt	de	flamme	(ISO	5175-2:2017);
Version	allemande	EN	ISO	5175-2:2017

©

Alleinverkauf	der	Normen	durch	Beuth	Verlag	GmbH,	10772	Berlin

Ersatz	für
DIN	EN	730-2:2003-01

www.beuth.de

			

Gesamtumfang	19	Seiten

D

DIN-Normenausschuss	Schweißen	und	verwandte	Verfahren	(NAS)

Full document details: DIN EN ISO 5175-2:2018-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-5175-2-2018-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-5175-2-2018-03


DIN EN ISO 5175-2:2018-03 

2 

Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-03-01. 

Für DIN EN 730-2 besteht eine Übergangsfrist bis 2018-09-01. 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 5175-2:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and allied 
processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 „Schweißen und verwandte 
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-07 AA „Ausrüstung zum 
Gasschweißen, Schneiden und verwandte Prozesse“ im DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte 
Verfahren (NAS). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 2503 siehe  DIN EN ISO 2503 
ISO 5175-1:2017 siehe  DIN EN ISO 5175-1:2018-03 
ISO 7291 siehe  DIN EN ISO 7291 
ISO 9090 siehe  DIN ISO 9090 
ISO 9539 siehe  DIN EN ISO 9539 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 730-2:2003-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung der Normnummer; 

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

c) redaktionelle Überarbeitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN 8521: 1962-10, 1981-12 
DIN EN 730: 1995-08 
DIN EN 730-2: 2003-01 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2503, Gasschweißgeräte — Druckregler und Druckregler mit Durchflussmessgeräten für 
Gasflaschen für Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse bis 300 bar (30 MPa) 

DIN EN ISO 5175-1:2018-02, Gasschweißgeräte — Sicherheitseinrichtungen — Teil 1: Mit integrierter 
Flammensperre (ISO 51725-1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 5175-1:2017 

DIN EN ISO 7291, Gasschweißgeräte — Hauptstellendruckregler für Schweißen, Schneiden und verwandte 
Prozesse bis 30 MPa (300 bar) 

DIN EN ISO 9539, Gasschweißgeräte — Werkstoffe für Geräte für Einrichtungen zum Gasschweißen, Schneiden 
und verwandte Prozesse  

DIN ISO 9090, Gasdichtheit von Geräten für Gasschweißen und verwandte Verfahren 
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— Leerseite — 
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