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Kunststoffe —
Bestimmung der Zugeigenschaften DIN
Teil 4: Prifbedingungen fir isotrop und anisotrop faserverstarkte —
Kunststoffverbundwerkstoffe
(ISO 527-4 :1997) Deutsche Fassung EN ISO 527-4 : 1997 EN lSO 527— 4
ICS 83.120 Ersatz flr

DIN EN 61:1977-11
Deskriptoren: Kunststoff, Isotrop, Anisotrop, Verbundwerkstoff, Zugversuch

Plastics — Determination of tensile properties —

Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced
plastic composites (ISO 527-4 :1997);

German version EN ISO 527-4 : 1997

Plastiques — Détermination des propriétés en traction —

Partie 4: Conditions d’essai pour les composites plastiques renforcés
de fibres isotropes et orthotropes (ISO 527-4 :1997);

Version allemande EN ISO 527-4 : 1997

Die Europaische Norm EN ISO 527-4:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 “Kunststoffe” wird Uber den Normenausschuf3
Kunststoffe wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeits-
ausschuf beteiligt:

UA 2.25.2/405 “Prepregs”

Flr die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1
ISO 527-2  siehe DIN EN ISO 527-2

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 61:1977-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt der Europaischen Norm EN ISO 527-4 : 1997 vollstandig ubernommen.

Frithere Ausgaben
DIN EN 61: 1977-11

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN I1SO 527-1
Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(1ISO 527-1 : 1993 einschlieBlich Corr 1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:1996

DIN EN ISO 527-2
Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prifbedingungen fir
Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2 : 1993 einschlieBlich Corr 1: 1994); Deutsche
Fassung EN ISO 527-2 : 1997

Fortsetzung 10 Seiten EN

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, Ref Mo DIN ENISO 527-4 : 1997-07
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.,, Berlin, gestattet. P,D@gggnen%ﬁhﬂ;%ggkl ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN ISO 527-4:1997-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-527-4-1997-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-527-4-1997-07

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 527-4:1997-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-527-4-1997-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-527-4-1997-07

EUROPAISCHE NORM EN ISO 527-4
EUROPEAN STANDAF!D
NORME EUROPEENNE April 1997

ICS 83.120

Deskriptoren: Kunststoffe, verstarkte Kunststoffe, Prifungen, Zugversuche, Bestimmung, Zugeigenschaften, Prif-
bedingungen, Probekdrper

Deutsche Fassung

Kunststoffe

Bestimmung der Zugeigenschaften

Teil 4: Prafbedingungen fr isotrop und anisotrop faserverstarkte
Kunststoffverbundwerkstoffe
(1ISO 527-4 :1997)

Plastics — Determination of tensile proper-  Plastiques — Détermination des propriétés

ties — Part 4: Test conditions for isotropic  en traction — Partie 4. Conditions d’'essai

and orthotropic fibre-reinforced plastic  pour les composites plastiques renforcés

composites (ISO 527-4 : 1997) de fibres isotropes et orthotropes
(ISO 527-4 :1997)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-03-28 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zeniralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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a) Der angefiihrte Entwurf ist entsprechend den bei der DIS-Abstimmung eingegangenen Kommentaren korrigiert wor-
den;

b) Teil 4 beruht auf ISO 3268, der diese ersetzt;

c) dieser endglltige Entwurf wird bei ISO und CEN formal abgestimmt;

d) Teil 1 wird gebraucht, um Teil 4 zu verstehen;

e) die CEN-Fassung dieser Norm, sobald veréffentlicht, wird EN 61 ersetzen.

Vorwort

ISO 527 besteht aus den folgenden Teilen mit dem gemeinsamen Titel: “Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften”.
Teil 1:  Allgemeine Grundsatze

Teil 2: Prifbedingungen fir Form- und Extrusionsmassen

Teil 3: Prifbedingungen flr Folien und Platten

Teil 4: Prifbedingungen flr isotrop und anisotrop faserverstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe

Teil 5: Prifbedingungen fir unidirektional faserverstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe

Anhang A ist wesentlicher Bestandteil der Teile 4 und 5 von ISO 527.

Der Text der Internationalen Norm vom ISO/TC 61 “Plastics” der International Organisation for Standardisation (ISO)
wurde als Europaische Norm durch das Technische Komitee CEN/TC 249 “Kunststoffe” ibernommen.

Diese Europadische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen muiissen
bis Oktober 1997 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden L&nder
gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, D'a'tpemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm ISO 527-4 : 1997 wurde von CEN als Europédische Norm ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

ANMERKUNG: Die normativen Verweisungen auf internationale Publikationen sind im Anhang ZA (normativ)
aufgefuhrt.
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