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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 534:2011) ist durch die Übernahme von ISO 534:2011 entstanden. Es wurde im 
Technischen Komitee CEN/TC 172 „Faserstoff, Papier und Pappe“ beraten, dessen Sekretariatsführung beim 
Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff (NPa) im DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., liegt.  

Bei der Erarbeitung dieser Europäischen Norm hat der Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff 
maßgeblich mitgearbeitet. Nationales Spiegelgremium ist hier der NA 074-01-14 AA „Papier, Karton, 
Vollpappe und Wellpappe für Verpackungen“.  

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen. 

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186 
ISO 187 siehe DIN EN 20187 
ISO 536 siehe DIN EN ISO 536 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 534:2005-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Anwendung für die Bestimmung der mittleren Dicke eines Einzelblattes nach Verfahren b) wurde 
aufgehoben; 

b) die Definitionen wurden neu formuliert; 

c) der Alternativdruck für die Anpresskraft, 50 kPa, wurde gestrichen; 

d) Präzisionsangaben auf Basis von CEPI-CTS aufgenommen; 

e) redaktionelle Anpassung und Aktualisierung. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN DVM 3411 = DIN 53411: 1938-05 
DIN 53111: 1954- 04 
DIN 53105: 1968- 03 
DIN 53105-1: 1977- 12 
DIN EN 20534: 1993- 10 
DIN EN ISO 534: 2005- 05 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 20187, Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima für die Vorbehandlung und Prüfung und Verfahren 
zur Überwachung des Klimas und der Probenvorbehandlung 

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualität 

DIN EN ISO 536, Papier und Pappe — Bestimmung der flächenbezogenen Masse 
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— Leerseite — 
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 Papier und Pappe - Bestimmung der Dicke, der Dichte und des 
spezifischen Volumens (ISO 534:2011) 

 

Paper and board - Determination of thickness, density and 
specific volume (ISO 534:2011) 

 Papier et carton - Détermination de l'épaisseur, de la 
masse volumique et du volume spécifique (ISO 534:2011)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 2. Dezember 2011 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
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Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 534:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 6 „Paper, board and pulps“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 172 „Pulp, paper and board“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2012 (DOP), und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Mai 2012 (DOW) zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 534:2005. 

Gegenüber EN ISO 534:2005 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Anwendung für die Bestimmung der mittleren Dicke eines Einzelblattes nach Verfahren b) wurde 
aufgehoben; 

b) die Definitionen wurden neu formuliert; 

c) der Alternativdruck für die Anpresskraft, 50 kPa, wurde gestrichen; 

d) Präzisionsangaben auf Basis von CEPI-CTS aufgenommen; 

e) redaktionelle Anpassung und Aktualisierung. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 534:2011 wurde vom CEN als EN ISO 534:2011 ohne irgendeine Abänderung genehmigt. 
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