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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 6383-1:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-04 AA ,Kunststoff-Folien
und Kkunststoffbeschichtete Flachengebilde (Kunstleder); allgemeine Eigenschaften“ im DIN-Normen-
ausschuss Kunststoffe (FNK).

EN ISO 6383, Kunststoffe — Folien und Bahnen — Bestimmung der Reifsfestigkeit, besteht aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Hosenreif3-Verfahren
— Teil 2: EImendorf-Verfahren

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

1SO 291 siehe DIN EN ISO 291

ISO 527-3 siehe DIN EN ISO 527-3

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 6383-1:2004-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) redaktionelle Anderungen.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 6383-1: 2004-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung

DIN EN ISO 527-3, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien und
Tafeln
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EUROPAISCHE NORM ENISO 6383-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

ICS 83.140.10 Ersatz fiir EN 1SO 6383-1:2004

Deutsche Fassung

Kunststoffe —
Folien und Bahnen - Bestimmung der Reif3festigkeit —
Teil 1: Hosenreif3-Verfahren (ISO 6383-1:2015)

Plastics — Plastiques —
Film and sheeting - Determination of tear resistance — Film et feuille - Détermination de la résistance au
Part 1: Trouser tear method (ISO 6383-1:2015) déchirement — Partie 1: Méthode de déchirement

pantalon (ISO 6383-1:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 31. Oktober 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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