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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 6507-2:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 „Mechanical 
testing of metals“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 101 „Prüfverfahren für 
Stahl (andere als chemische Analysen)“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) 
gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-41 AA „Härteprüfung für 
Metalle“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 376 siehe DIN EN ISO 376 
ISO 6507-1 siehe DIN EN ISO 6507-1 
ISO 6507-3 siehe DIN EN ISO 6507-3 
 

DIN EN ISO 6507 Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Vickers besteht aus  

 Teil 1: Prüfverfahren 

 Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung der Prüfmaschinen 

 Teil 3: Kalibrierung von Härtevergleichsplatten 

 Teil 4: Tabellen zur Bestimmung der Härtewerte 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 6507-2:2013-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) alle Verweisungen auf Eindruckdiagonalen < 0,020 mm wurden entfernt; 

b) die Anforderungen an die Kalibrierung und Überprüfung des Messsystems wurden überarbeitet; 

c) die Anforderungen für die maximal zulässige Abweichung bei der Messung eines 
Referenzeindrucks wurden überarbeitet; 

d) die Empfehlungen für die Inspektion und Überwachung des Eindringkörpers wurden in 
ISO 6507-1 verschoben; 

e) zum Prüfbericht wurde die Anforderung aufgenommen, dass die Härtewerte der verwendeten 
Härtevergleichsplatten angegeben werden müssen; 

f) Anhang A wurde überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 51225: 1957-09, 1995-01 
DIN 51225-1: 1976-10, 1985-01 
DIN 51225-2: 1985-10 
DIN 51305: 1983-09, 1995-01 
DIN EN ISO 6507-2: 1998-01, 2006-03, 2013-12 
DIN EN ISO 6507-2 Beiblatt 1: 1998-01 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Empfehlungen zur Überprüfung und zur Ausführung von 

Prüfmaschine und Eindringstempel 

NA.1 Ausführung von Prüfmaschine und Eindringstempel 
Die in Bild NA.1 angegebenen Maße für die Ausladung und Einbauhöhe der Prüfmaschine und in 
Bild NA.2 dargestellte empfohlene Ausführung des Eindringstempels waren früher in 
DIN 51225-1:1995-01 festgelegt und sind in dieser Norm nicht mehr enthalten.  

Der Arbeitsausschuss NA 062-01-41 AA „Härteprüfung für Metalle“ empfiehlt, diese Maße bei der 
Konstruktion von Härteprüfmaschinen zu berücksichtigen, da sonst der für die direkte Überprüfung 
von Härteprüfmaschinen erforderliche Einbau von Kraftmessgeräten nicht sichergestellt ist. 

NA.2 Hinweise zur Überprüfung des Eindringstempels 
Eindringstempel sollten in einem akkreditierten Kalibrierlaboratorium auf die normgerechte 
Gesamtbeschaffenheit geprüft werden. Das dazugehörige Prüfzeichen sollte auf dem Halter 
angebracht werden. 

Bei den Härteprüfmaschinen sollte am Aufstellungsort geprüft werden, ob für den verwendeten 
Eindringkörper ein Nachweis über die normgerechte Eindringkörpergeometrie vorliegt. Außerdem ist 
durch Sichtprüfung mit einer Lupe von mindestens 10-facher Vergrößerung zu kontrollieren, ob die 
Oberfläche des Eindringkörpers grobe Beschädigungen oder Beläge aufweist. 

Da der Eindringkörper bei Benutzung Veränderungen erfahren kann, die nicht mit der Lupe erkennbar 
sind, jedoch die Messwerte erheblich beeinflussen, sollte er in Abständen, die zwei Jahre nicht 
überschreiten, ausgetauscht werden. 

Darüber hinaus kann die Unversehrtheit des Eindringkörpers durch eine weitere Prüfung kontrolliert 
werden. Das erfolgt, indem auf einer Härtevergleichsplatte mit geringer Härte stufenweise, von der 
kleinsten vorhandenen Prüfkraft beginnend, bei allen Prüfkraftstufen ein Prüfeindruck erzeugt wird 
und dieser mit Hilfe der optischen Eindruckmesseinrichtung auf Unregelmäßigkeiten geprüft wird. 

NA.3 Zeitabstände zwischen den Überprüfungen 
Nach DIN 51220 sind seit 1959 für maßgebliche Untersuchungen nur Härteprüfmaschinen zugelassen, 
die normgerecht geprüft wurden. Die Überprüfung war bei Aufstellung und Umbau sowie mindestens 
im jährlichen Abstand durchzuführen und bestand aus einer direkten und einer indirekten 
Überprüfung. Die Notwendigkeit war aus der Erkenntnis abgeleitet, dass eine indirekte Überprüfung 
mittels Härtevergleichsplatten zur Bestimmung der Abweichung der Prüfmaschine dient und aus der 
direkten Überprüfung festgestellt werden kann, ob sich Abweichungen gegenseitig aufheben und 
insbesondere, ob Reibung im System der Kraftaufbringung der Härteprüfmaschine vorhanden ist.  

Nach Abschnitt 6 dieser Norm braucht die direkte Überprüfung nicht mehr jährlich durchgeführt zu 
werden, wenn die in Tabelle 3 aufgeführten Anforderungen erfüllt werden.  

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen der Prüfinstitutionen zur Überprüfung von 
Härteprüfmaschinen in Deutschland empfiehlt der NA 062-01-41 AA „Härteprüfung für Metalle“, die 
direkte Überprüfung auch weiterhin in Abständen von einem Jahr durchzuführen, um damit eine 
höhere Sicherheit für die Richtigkeit der Härtewerte zu erreichen, damit die auf verschiedenen 
Maschinen nach dem gleichen Verfahren und nach den gleichen Prüfbedingungen ermittelten 
Härtewerte auch weiterhin in gewohntem Maße vergleichbar bleiben. 
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Legende 

a Ausladung ≥ 120 mm 
b Einbauhöhe ≥ 200 mm 

Bild NA.1 — Maße für die Ausladung und Einbauhöhe 

 

Legende 

1 Zapfen 
2 Schulterfläche 
3 Schulter 
4 Schaft 
5 Eindringkörper (schematisch) 
6 Halter 

Bild NA.2 — Empfohlene Ausführung eines Eindringstempels 
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Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 376, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung der Kraftmessgeräte für die Prüfung von 
Prüfmaschinen mit einachsiger Beanspruchung 

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Vickers — Teil 1: Prüfverfahren 

DIN EN ISO 6507-3, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Vickers — Teil 3: Kalibrierung von 
Härtevergleichsplatten 
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— Leerseite — 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 6507-2:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 „Mechanical testing 
of metals“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 101 „Prüfverfahren für Stahl (andere 
als chemische Analysen)“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2018, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 6507-2:2005. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 6507-2:2018 wurde von CEN als EN ISO 6507-2:2018 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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