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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 6520-2:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44/SC 7 „Representation 
and terms“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 „Schweißen und verwandte 
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-06 AA „Darstellung und Begriffe 
(DVS AG I 4)“ im Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS) im DIN. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 4063 siehe DIN EN ISO 4063 
ISO 6520-1 siehe  DIN EN ISO 6520-1 

Die Normenreihe DIN EN ISO 6520 Schweißen und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen 
Unregelmäßigkeiten an metallischen Werkstoffen besteht aus den folgenden Teilen: 

  Teil 1: Schmelzschweißen 

  Teil 2: Pressschweißungen 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 6520-2:2002-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Dokument redaktionell angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN 8524-2: 1975-08, 1979-03 
DIN EN ISO 6520-2: 2002-04 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 4063, Schweißen und verwandte Prozesse — Liste der Prozesse und Ordnungsnummern 

DIN EN ISO 6520-1, Schweißen und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen 
Unregelmäßigkeiten an metallischen Werkstoffen — Teil 1: Schmelzschweißen 
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que les versions officielles. 
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hat den gleichen Status wie die offiziellen 
Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen 
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Foreword Avant-propos Vorwort 

This document 
(EN ISO 6520-2:2013) has been 
prepared by Technical 
Committee CEN/TC 121 
“Welding”, the secretariat of 
which is held by DIN, in 
collaboration with Technical 
Committee ISO/TC 44 “Welding 
and allied processes”. 

Le présent document 
(EN ISO 6520-2:2013) a été 
élaboré par le Comité Technique 
CEN/TC 121 « Soudage », dont 
le secrétariat est tenu par le DIN, 
en collaboration avec le Comité 
Technique ISO/TC 44 « Soudage 
et techniques connexes ». 

Dieses Dokument 
(EN ISO 6520-2:2013) wurde 
vom Technischen Komitee 
CEN/TC 121 „Schweißen und 
verwandte Verfahren, dessen 
Sekretariat vom DIN gehalten 
wird, in Zusammenarbeit mit dem 
Technischen Komitee ISO/TC 44 
„Welding and allied processes“ 
erarbeitet. 

This European Standard shall be 
given the status of a national 
standard, either by publication of 
an identical text or by 
endorsement, at the latest by 
February 2014, and conflicting 
national standards shall be 
withdrawn at the latest by 
February 2014. 

Cette Norme européenne devra 
recevoir le statut de norme 
nationale, soit par publication 
d'un texte identique, soit par 
entérinement, au plus tard en 
février 2014, et toutes les normes 
nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard 
en févier 2014. 

Diese Europäische Norm muss 
den Status einer nationalen Norm 
erhalten, entweder durch 
Veröffentlichung eines 
identischen Textes oder durch 
Anerkennung bis Februar 2014, 
und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis 
Februar 2014 zurückgezogen 
werden. 

Attention is drawn to the 
possibility that some of the 
elements of this document may 
be the subject of patent rights. 
CEN [and/or CENELEC] shall not 
be held responsible for identifying 
any or all such patent rights. 

L'attention est appelée sur le fait 
que certains des éléments du 
présent document peuvent faire 
l'objet de droits de propriété 
intellectuelle ou de droits 
analogues. Le CEN et/ou le 
CENELEC ne saurait [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] 
de ne pas avoir identifié de tels 
droits de propriété et averti de 
leur existence 

Es wird auf die Möglichkeit 
hingewiesen, dass einige 
Elemente dieses Dokuments 
Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind 
nicht dafür verantwortlich, einige 
oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

This document supersedes 
EN ISO 6520-2:2001. 

Le présent document remplace 
l’EN ISO 6520-2:2001. 

Dieses Dokument ersetzt 
EN ISO 6520-2:2001. 

According to the CEN-CENELEC 
Internal Regulations, the national 
standards organizations of the 
following countries are bound to 
implement this European 
Standard: Austria, Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, France, 
Germany, Greece, Hungary, 
Iceland, Ireland, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, 

Selon le Règlement Intérieur du 
CEN-CENELEC les instituts de 
normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre 
cette Norme européenne en 
application : Allemagne, 
Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Entsprechend der CEN-
CENELEC-Geschäftsordnung 
sind die nationalen 
Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese 
Europäische Norm zu 
übernehmen: Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Estland, 
Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, 
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Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey and the 
United Kingdom. 

République Tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich 
und Zypern. 

Endorsement notice Notice d'entérinement Anerkennungsnotiz 

The text of ISO 6520-2:2013 has 
been approved by CEN as 
EN ISO 6520-2:2013 without any 
modification. 

Le texte de l'ISO 6520-2:2013 a 
été approuvé par le CEN comme 
EN ISO 6520-2:2013 sans 
aucune modification. 

Der Text von ISO 6520-2:2013 
wurde vom CEN als 
EN ISO 6520-2:2013 ohne 
irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Foreword 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies 
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO 
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been 
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and 
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the 
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards 
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an 
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

ISO 6520-2 was prepared by Technical Committee ISO/TC 44, Welding and allied processes, Subcommittee 
SC 7, Representation and terms. 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 6520-2:2001) which has been technically 
revised. 

ISO 6520 consists of the following parts, under the general title Welding and allied processes — Classification 
of geometric imperfections in metallic materials: 

— Part 1: Fusion welding 

— Part 2: Welding with pressure 

Requests for official interpretations of any aspect of this part of ISO 6520 should be directed to the Secretariat 
of ISO/TC 44/SC 7 via your national standards body. A complete listing of these bodies can be found at 
www.iso.org. 
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L’ISO 6520-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 44, Soudage et techniques connexes, 
sous-comité SC 7, Représentation et terminologie. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (6520-2:2001), qui a fait l'objet d'une révision 
technique. 

L'ISO 6520 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Soudage et techniques 
connexes — Classification des défauts géométriques dans les soudures des matériaux métalliques: 

— Partie 1: Soudage par fusion 

— Partie 2: Soudage avec pression 

Il convient d'adresser les demandes d’interprétation officielles de l’un quelconque des aspects de la présente 
partie de l’ISO 6520 au secrétariat de l’ISO/TC 44/SC 7 via votre organisme national de normalisation. La liste 
exhaustive de ces organismes peut être trouvée à l’adresse www.iso.org. 
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Vorwort 

Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute 
(ISO-Mitgliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 
ISO. Jede Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches Komitee 
eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und 
nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. 
Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Internationale Normen werden in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2, 
erarbeitet. 

Die Hauptaufgabe von Technischen Komitees ist die Erarbeitung Internationaler Normen. Die von den 
Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwürfe werden den Mitgliedskörperschaften 
zur Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von 
mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskörperschaften. 

Es wird auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass einige der Festlegungen in diesem Dokument 
Gegenstand von Patentrechten sein können. Die ISO ist nicht dafür verantwortlich, einzelne oder alle solcher 
Patentrechte zu kennzeichnen. 

ISO 6520-2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44, Schweißen und verwandte Prozesse, Unterkomitee 
SC 7, Darstellung und Begriffe, erarbeitet. 

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 6520-2:2001), die technisch überarbeitet wurde. 

ISO 6520-2 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem Haupttitel Schweißen und verwandte Prozesse — 
Einteilung von geometrischen Unregelmäßigkeiten an metallischen Werkstoffen: 

— Teil 1: Schmelzschweißen 

— Teil 2: Preßschweissungen 

Anfragen für offizielle Auslegungen von Testlegungen zu diesen Norm können an das Sekretariat des 
ISO/TC 44/SC 7 über ihre nationalen Normungsorganisationen gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung 
kann unter www.iso.org gefunden werden. 
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Welding and allied processes — Classification of geometric 
imperfections in metallic materials — 

Part 2: 
Welding with pressure 

Soudage et techniques connexes — Classification des défauts 
géométriques dans les soudures des matériaux métalliques — 

Partie 2: 
Soudage avec pression 

Schweißen und verwandte Verfahren — Einteilung von geometrischen 
Unregelmäßigkeiten an Metallen — 

Teil 2: 
Pressschweißungen 
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1 Scope  1 Domaine d'application  1 Anwendungsbereich

This part of ISO 6520 collects and
classifies the possible 
imperfections in welds made with 
pressure. A uniform designation is 
specified. Only the type, shape, 
and dimensions of the different 
imperfections caused by welding 
with pressure are included. 
Metallurgical deviations are not 
taken into account. Imperfections 
produced other than by the welding 
operation, e.g. additional stresses, 
loads or environmental factors, are 
not covered by this part of 
ISO 6520. 

  

Information concerning the 
consequences of the imperfections 
mentioned and the use of particular 
structures is not given, because 
this depends on the specific 
requirements of the joint. 

NOTE In addition to terms used in 
English and French, two of the three 
official ISO languages, this document 
gives the equivalent terms in German; 
these are published under the 
responsibility of the member body for 
Germany (DIN) and are given for 
information only. Only the terms and 
definitions given in the official 
languages can be considered as ISO 
terms. 

La présente partie de l'ISO 6520 
réunit et classifie les défauts 
éventuels des soudures par 
pression. On y spécifie une 
désignation uniforme. Elle ne 
comprend que le type, la forme et 
les dimensions des différents 
défauts dus au soudage par 
pression et ne tient pas compte des 
différences métallurgiques. Les 
défauts provoqués par des 
opérations autres que le soudage, 
par exemple des contraintes ou des 
sollicitations supplémentaires ou 
des facteurs liés à l’environnement, 
ne sont pas couverts par la 
présente partie de l'ISO 6520. 

Aucune information concernant les 
conséquences des défauts men-
tionnés et l’utilisation de structures 
particulières n’est donnée, ces 
informations dépendant des exi-
gences spécifiques qui s’appliquent 
au joint. 

NOTE En complément des termes et 
définitions utilisés en anglais et en 
français, deux des trois langues 
officielles de l’ISO, le présent document 
donne les termes équivalents en 
langue allemande; ces termes sont 
publiés sous la responsabilité du 
comité membre allemand (DIN) et sont 
donnés uniquement pour information. 
Seuls les termes et définitions donnés 
dans les langues officielles peuvent 
être considérés comme étant des 
termes et des définitions de l’ISO. 

 In dieser Internationalen Norm sind 
die an Pressschweißverbindungen 
möglichen Unregelmäßigkeiten 
zusammengestellt und eingeteilt. 
Hierfür sind einheitliche
Benennungen festgelegt. Die Norm 
umfasst nur Art, Form und Lage von 
Unregelmäßigkeiten, die durch 
Pressschweißen verursacht 
wurden. Metallurgische 
Veränderungen bleiben 
unberücksichtigt. 
Unregelmäßigkeiten, die nicht durch 
das Schweißen entstanden sind, 
z.B. zusätzliche Spannungen, 
Belastungen oder Umwelteinflüsse, 
sind nicht Bestandteil dieser Norm. 

Es wird nichts darüber ausgesagt, 
wie die Unregelmäßigkeiten im 
Einzelfall zu beurteilen sind, da dies 
von den jeweiligen Anforderungen 
an die Schweißverbindungen 
abhängt. 
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2 Normative references 

The following referenced 
documents are indispensable for 
the application of this document. 
For dated references, only the 
edition cited applies. For undated 
references, the latest edition of the 
referenced document (including 
any amendments) applies. 

ISO 6520-1, Welding and allied 
processes — Classification of 
geometric imperfections in metallic 
materials — Part 1: Fusion welding 

 2 Références normatives

Les documents de référence 
suivants sont indispensables pour 
l'application du présent document. 
Pour les références datées, seule 
l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière 
édition du document de référence 
s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

ISO 6520-1, Soudage et tech-
niques connexes — Classification 
des défauts géométriques dans les 
soudures des matériaux métal-
liques — Partie 1: Soudage par 
fusion 

 2 Normative 
Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente 
sind für die Anwendung dieses 
Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die 
in Bezug genommene Ausgabe. Bei 
undatierten Verweisungen gilt die 
letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

ISO 6520-1, Welding and allied 
processes — Classification of 
geometric imperfections in metallic 
materials — Part 1: Fusion welding 

     

3 Classification  3 Classification  3 Einteilung 

The imperfections are classified 
into six groups: 

— P1 — Cracks; 

— P2 — Cavities; 

— P3 — Solid inclusions; 

— P4 — Lack of fusion; 

— P5 — Imperfect shape; 

— P6 — Any other imperfections 
not included in groups P1 to 
P5. 

The letter “P” stands for welding 
with pressure. 

 Les défauts sont classifiés en six
groupes: 

  

— P1 — Fissures; 

— P2 — Cavités; 

— P3 — Inclusions solides; 

— P4 — Manque de fusion; 

— P5 — Défauts de forme; 

— P6 — Autres défauts n’entrant 
pas dans les groupes P1 à P5.

La lettre «P» signifie soudage par 
pression. 

Die Unregelmäßigkeiten sind in 
sechs Gruppen eingeteilt: 

— P1 -Risse 

— P2 -Hohlräume 

— P3 -Feste Einschlüsse 

— P4 -Bindefehler 

— P5 -Form und Maßabweichung

— P6 -Sonstige 
Unregelmäßigkeiten 

Der Buchstabe “P” kennzeichnet 
das Pressschweißen. 
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