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Emails und Emaillierungen -
Bestimmung der Ritzhirte der Oberfliche nach Mohs (ISO 6769:2022);
Deutsche Fassung EN IS0 6769:2022

Vitreous and porcelain enamels -
Determination of surface scratch hardness according to the Mohs scale (ISO 6769:2022);
German version EN ISO 6769:2022

Emaux vitrifiés -
Détermination de la dureté superficielle suivant I'échelle de Mohs (ISO 6769:2022);
Version allemande EN ISO 6769:2022
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 6769:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other inor-
ganic coatings” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere anor-
ganische Uberziige, einschlieflich des Korrosionsschutzes und der Korrosionspriifung von Metallen und Legie-
rungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-63 AA , Priifung von Emails
und Emaillierungen” im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO 28764 siehe DIN EN ISO 28764

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15771:2010-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberfiihrung der europdischen Norm EN 15771 in eine internationale Norm ISO 6769;
b) Norm redaktionell tiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DINEN 15771:2010-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 28764, Emails und Emaillierungen — Herstellung von Proben zur Priifung von Stahlblech-Emails,
Aluminium-Emails und Gusseisen-Emails

Documents

Document Sharind Hub

Full document details: DIN EN 1ISO 6769:2023-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-6769-2023-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-6769-2023-02

