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Metallische und andere anorganische Uberzüge
Prüfung mit Schwefeldioxid unter allgemeiner Feuchtigkeitskondensation

(180 6988:1985)
Deutsche Fassung EN ISO 6988:1994

DIN

EN ISO 6988

ICS 25.220.40; 25.220.99

Deskriptoren: Metallüberzug, organischer Überzug, Korrosionsbeständigkeit,
Feuchtlgkeltselnwlrkung, Prüfverfahren

Metalllc and other non-organic coatings � Sulfur dioxide test with general
condensation of moisture (ISO 6988 : 1985);
German verslon EN ISO 6988:1994

Revetements metalllques et autres revetements non organiques � Essai au
dioxyde de soufre avec condensation generale de l'humidlte (ISO 6988 : 1985);
Version allemande EN ISO 6988 : 1994

Mit DIN 50018:1997-03
Ersatz für
Ausgabe 1995-01

Die Europäische Norm EN ISO 6988 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Das Komitee GEN/TG 262 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe" (Sekretariat Deutschland) hat
diese Europäische Norm nach positivem Ergebnis des PQ-Verfahrens (Erstfragebogenverfahren) vom
ISO/TG 107 "Metallische und andere anorganische Überzüge" vollständig übernommen. Da mit der
Veröffentlichung von DIN EN ISO 6988 Im Januar 1995 DIN 50018 zurückgezogen wurde, aber In
DIN EN ISO 6988 nicht alle Schwefeldioxid- Konzentrationen enthalten sind, hat der Arbeitsausschuß
NMR 171 beschlossen, eine Folgeausgabe (Restnorm) von DIN 50018 herauszugeben, die Bezug auf
DIN EN ISO 6988 nimmt (siehe Ersatzvermerk).

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe DIN EN ISO 6988 : 1995-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� Ersatzvermerk geändert.

Frühere Ausgaben

DIN EN ISO 6988: 1995-01

Fortsetzung 6 Seiten EN ISO

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Institut 
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ICS 25.220.30; 25.220.40

Deskriptoren; Überzug, Metallüberzug, nichtorganischer Überzug, Test, Korrosionsprüfung, Prüfgerät, Schwefeldioxid

Deutsche Fassung

Metallische und andere anorganische Überzüge
Prüfung mit Schwefeldioxid unter allgemeiner

Feuchtigkeitskondensation

(ISO 6988 : 1985)

Metalllc and other non-organic coatings � Revetements metalllques et autres revete-
Sulfur dioxide test with general condensa- ments non organiques � Essai au dioxyde
tlon of molsture (ISO 6988 : 1985)ûde soufre avec condensatlon generale de

l'humidite (ISO 6988:1985)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1994-10-26 angenommen.

Die CEN-MItglleder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, In
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit Ihren bibliographi¬
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mltglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht In drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung In einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mltglied In
eigener Verantwortung durch Übersetzung In seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden Ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-MItglleder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch¬
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Königreich.
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