DEUTSCHE NORM Juli 2016

DIN EN ISO 7438 D | N

ICS 77.040.10 Ersatz fir
DIN EN ISO 7438:2012-03

Metallische Werkstoffe -
Biegeversuch (ISO 7438:2016);
Deutsche Fassung EN ISO 7438:2016

Metallic materials -
Bend test (ISO 7438:2016);
German version EN ISO 7438:2016

Matériaux métalliques -
Essai de pliage (ISO 7438:2016);
Version allemande EN ISO 7438:2016

Gesamtumfang 14 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP)

| . W
UGUINTI

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 7438:2016-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7438-2016-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7438-2016-07

DIN EN ISO 7438:2016-07

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 7438:2016) wurde im Komitee ISO/TC 164 /SC 2 ,Ductility testing” (Sekretariat:
JISC, Japan) erarbeitet und vom Technischen Komitee ECISS/TC 101 ,Priifverfahren fiir Stahl (andere als
chemische Analysen)“ (Sekretariat AFNOR, Frankreich) im Rahmen der Wiener Vereinbarung tibernommen.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-42 AA ,Zug- und Duktilitatspriifung fiir
Metalle“ im DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Generell wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem ISO-Titel ,Biegeversuch“ aber um einen
technologischen Biegeversuch handelt, wie auch in der zuriickgezogenen DIN 50111 als Faltversuch
bezeichnet.

Je nach verwendetem Verfahren werden im Deutschen die Begriffe ,Biegestempel“ (siehe 4.1 a) und 4.1 b))
oder ,Biegedorn“ (Schwenkbiegen, siehe 4.1 ¢)) verwendet. Im Englischen wird bei allen drei Verfahren

einheitlich von ,former” gesprochen.

Bei der Verwendung der Biegevorrichtung mit zwei Auflagerrollen und einem Biegestempel (siehe 4.1 a))
bzw. Bild 1) seien folgende Hinweise gegeben:

— Der Hinweis aus dem Nationalen Vorwort der DIN EN ISO 7438:2012-03 beziiglich moglichen
Verklemmens und Streckziehen der Probe bei einem Auflagerabstand von [ < (D + 2 a) wurde als

Anmerkung unter 4.2.2 des Hauptteils dieser Norm ibernommen.

— Es wird darauf hingewiesen, dass in dem Fall | < (D + 2 a) Aussagen liber erreichbare Biegewinkel bzw.
liber entstandene Anrisse an der Probe nicht aussagefahig sein kdnnen.

— Es kann nicht grundsatzlich davon ausgegangen werden, dass ein Kraftabfall wahrend des
Biegeversuchs mit ersten Anrissen in der Probe einhergeht, da ein Kraftabfall auch geometrisch bedingt
sein kann.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 7438:2012-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hinweis aus dem Nationalen Vorwort der DIN EN ISO 7438:2012-03 beziiglich moglichen Verklemmens
und Streckziehen der Probe bei einem Auflagerabstand von [ < (D + 2 a) als Anmerkung unter 4.2.2 des
Hauptteils dieser Norm {ibernommen;

b) Bild 3 Giberarbeitet (Versuchsaufbau mit Probe vor dem Versuch und nach dem Versuch);

c) Bild A.1 tiberarbeitet sowie Gleichung (A.4);

d) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN 1605-4: 1936-02

DIN 50111:1977-11, 1987-09
DIN EN ISO 7438: 2000-07, 2005-10, 2012-03
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 7438
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2016

ICS 77.040.10 Ersatz fiir EN ISO 7438:2005

Deutsche Fassung

Metallische Werkstoffe —

Biegeversuch
(ISO 7438:2016)
Metallic materials — Matériaux métalliques —
Bend test Essai de pliage
(ISO 7438:2016) (ISO 7438:2016)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 21. November 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.
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EN ISO 7438:2016 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 7438:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 ,Mechanical testing of
metals” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 101 ,Priifverfahren fiir Stahl (andere
als chemische Analysen)“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 7438:2005.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 7438:2016 wurde vom CEN als EN ISO 7438:2016 ohne irgendeine Abdnderung genehmigt.
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