DEUTSCHE NORM November 1995

Stahlseilférdergurte
Zugversuch in Langsrichtung DIN
Teil 1: Dehnungs-Messung —
(1ISO 7622-1:1984
Deutsche Fassung EN ISO 7%22-1 11995 EN ISO 7622-1

ICS 53.040.20
Deskriptoren: Stahlseilférdergurte, Zugversuch, Dehnungsmessung, zerstérende Priifung, Stahlseil

Steel cord conveyor belts, Longitudinal traction test - Part 1: Measurement of elongation
(1ISO 7622-1:1984)
German version EN ISO 7622-1:1995

Courroies transporteuses a cables d’acier, Essai de traction dans le sens longitudinal -
Partie 1: Mesurage de I'allongement

(1ISO 7622-1:1984)

Version allemande EN ISO 7622-1:1995

Die Européische Norm EN ISO 7622-1:1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist die deutschsprachige Fassung der vom Technischen Komitee TC 188 “Férdergurte”
(Sekretariat Vereinigtes Koénigreich) des Europdischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
Norm EN ISO 7622-1.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe “Technologische Prifverfahren” (WG 1) des
CEN/TC 188 durchgeflhrt, deren Federfiihrung in Frankreich lag. Das zustindige deutsche Spiegel-
gremium wurde federfihrend vom Normenausschu8 Kautschuktechnik FAKAU betreut.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

1SO 471 siehe DIN 53500

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 53500 Prifung von Kautschuk und Elastomeren - Konditionier- und Prifbedingungen - Dauer,
Temperatur und Luftfeuchte

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschu3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschu8 Bergbau (FABERG) im DIN
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