
DEUTSCHE NORM    

ICS 53.040.20

Steel cord conveyor belts –

Cord-to-coating bond test –

Initial test and after thermal treatment (ISO 7623:2015);

German version EN ISO 7623:2015

Courroies transporteuses à câbles d’acier –

Adhérence des câbles dans l’enrobage –

Essais à l’état original et après traitement thermique (ISO 7623:2015);

Version allemande EN ISO 7623:2015

Ersatz für

DIN EN ISO 7623:1997-08
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DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET)

Full document details: DIN EN ISO 7623:2016-04
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