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General methods of test for pigments and extenders � Part 15: Com-
parison of resistance to light of coloured pigments of similar types
(ISO 787-15 : 1986); German Version EN ISO 787-15 : 1995

Methodes generales d'essai des pigments et matieres de Charge �
Partie 15: Comparaison de la resistance ä la lumiere des pigments
colores de types semblables (ISO 787-15 : 1986);
Version allemande EN ISO 787-15 : 1995

Die Europäische Norm EN ISO 787-15 : 1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Europäische Norm EN ISO 787-15 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Techni¬
schen Komitees CEN/TC 298 "Pigmente und Füllstoffe" (Sekretariat: DIN Deutsches
Institut für Normung e.V.). Die ihr zugrundeliegende Internationale Norm ISO 787-15
wurde vom ISO/TC 35/SC 2 "Pigmente und Füllstoffe" (Sekretariat: DIN) ausgearbeitet.
Die Deutsche Norm DIN EN ISO 787-15 fällt in den Zuständigkeitsbereich des NPF-
Arbeitsausschusses 21 "Pigmente in Anstrichstoffen und Druckfarben".

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent¬
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 105-A02 siehe DIN EN 20105-A02

ISO 105-B01 siehe DIN 54003

ISO 105-B02 siehe DIN 54004

ISO 842 siehe DIN V 53242-1 und DIN 53242-4

ISO 4892 siehe DIN 53387

Änderungen
Gegenüber DIN ISO 787-15 : 1988-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) EN ISO 787-15 : 1995 übernommen.
b) Redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben
DIN ISO 787-15: 1988-01
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Normenausschuß Pigmente und Füllstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Farbe (FNF) im DIN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusätzen

DIN V 53242-1
Rohstoffe für Lacke und Anstrichstoffe � Probenahme � Begriffe, Allgemeine Regeln

DIN 53242-4
Rohstoffe für Anstrichstoffe, Pigmente � Probenahme � Feste Stoffe

DIN 53387
Prüfung von Kunststoffen und Elastomeren � Künstliches Bewittern oder Bestrahlen in Geräten � Beanspruchung
durch gefilterte Xenonbestrahlung

DIN 54003
Prüfung der Farbechtheit von Textilien � Bestimmung der Lichtechtheit von Färbungen und Drucken bei Tageslicht

DIN 54004
Prüfung der Farbechtheit von Textilien � Bestimmung der Lichtechtheit von Färbungen und Drucken mit Xenonbogen-
licht

DIN EN 20105-A02
Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe
(ISO 105-A02 : 1993); Deutsche Fassung EN 20105-A02 : 1994
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Deutsche Fassung

Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und Füllstoffe
Teil 15; Vergleich der Beständigkeit bei Belichtung

von Buntpigmenten ähnlichen Typs
(ISO 787-15 : 1986)

General methods of test for pigments and
extenders � Part 15: Comparison of
resistance to light of coloured pigments of
similar types (ISO 787-15 : 1986)

Methodes generales d'essai des pigments
et matieres de Charge � Partie 15; Com-
paraison de la resistance ä la lumiere des
pigments colores de types semblables
(ISO 787-15 ; 1986)

Diese Europäische Norm wurde von GEN am 1995-03-23 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio¬
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch¬
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Königreich.
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