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Verpackung

Maßtoleranzen für Säcke für die allgemeine Verwendung

Teil 2: Säcke aus thermoplastischen Kunststoff-Folien

(ISO 8367-2 : 1993) Deutsche Fassung EN ISO 8367-2 : 1996

DIN

EN ISO 8367-2

ICS 55.080

Deskriptoren: Verpackung, Maßtoleranz, Kunststoffsack, Sack, thermoplastisch

Packaging � Dimensional tolerances for general purpose sacks �

Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film (ISO 8367-2:1993);

German Version EN ISO 8367-2:1996

Emballages � Tolerances dimensionnelles des sacs d'usage general �

Partie 2: Sacs faits d'un film thermoplastique flexible (ISO 8367-2:1993);

Version allemande EN ISO 8367-2:1996

Die Europäische Norm EN ISO 8367-2:1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die hiermit vorgelegte Europäische Norm ist die deutschsprachige Fassung der vom

ISO/TC 122 "Verpackung" (Sekretariat: Türkei) ausgearbeiteten Internationalen Norm

ISO 8367-2.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entspre¬

chenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4593 siehe DIN 53370

ISO 6590-2 siehe DIN EN 26590-2

ISO 6591-2 siehe DIN EN 26591-2

ISO 7023 siehe DIN EN 27023

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinwelse
DIN 53370

Prüfung von Kunststoff-Folien � Bestimmung der Dicke durch mechanische Abtastung

DIN EN 26590-2

Packmittel � Säcke � Begriffe und Formen � Teil 2: Säcke aus Kunststoff-Folie

(ISO 6590-2:1986): Deutsche Fassung EN 26590-2:1992

DIN EN 26591-2

Packmittel � Säcke � Beschreibung der Maße und des Meßverfahrens � Teil 2: Leere

Säcke aus Kunststoff-Folie (ISO 6591-2:1985); Deutsche Fassung EN 26591-2:1992

DIN EN 27023

Packmittel � Säcke � Verfahren zur Probenahme leerer Säcke für die Prüfung
(ISO 7023:1983); Deutsche Fassung EN 27023:1992

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschuß Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Normenausschuß Kunststoffe (FNK) im DIN
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