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Metallische Werkstoffe —

Rohr -

Bordelversuch (ISO 8494:1998);
Deutsche Fassung EN ISO 8494:2004

Metallic materials —

Tube —

Flanging test (ISO 8494:1998);
German version EN ISO 8494:2004

Matériaux métalliques —

Tubes —

Essai de rabattement de collerette (ISO 8494:1998);
Version allemande EN ISO 8494:2004

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN

ICS 77.040.10 Ersatz fir
DIN EN 10235:1994-01
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DIN EN ISO 8494:2004-10

Die Europaische Norm EN ISO 8494:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 8494
.Metallische Werkstoffe — Rohr — Bérdelversuch®, die unter intensiver deutscher Mitwirkung im
Unterkomitee ISO/TC 164/SC 2 (Sekretariat: Tschechische Republik) ausgearbeitet worden ist.

Im ECISS/TC 29/SC 9 wurde entschieden, dass diese Internationale Norm im Rahmen des PQ-Verfahrens
als Europaische Norm veroffentlicht werden soll.

Fir die deutsche Mitarbeit und Ubersetzung ist der Arbeitsausschuss NMP 153 ,Rohrpriifung fir Metalle*
des Normenausschusses Materialprifung (NMP) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10235:1994-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm-Nr geandert;

b) Formelzeichen fir Wanddicke des Rohres von ,7¢ in ,a“ geandert (siehe auch Ful3note in Tabelle 1);
c) Formelzeichen fir den maximalen AuRendurchmesser des Flansches von ,C* in ,D,“ gedndert;

d) Formelzeichen flr den Kantenradius des zweiten Formwerkzeuges von ,»* in ,R* geandert;

e) redaktionell Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 50139: 1965-11
DIN EN 10235: 1994-01
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 8494
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2004

ICS 77.040.10 Ersatz fir EN 10235:1993

Deutsche Fassung

Metallische Werkstoffe
Rohr
Bordelversuch
(ISO 8494:1998)

Metallic materials — Matériaux métalliques —
Tube — Tubes —
Flanging test Essai de rabattement de collerette
(1SO 8494:1998) (ISO 8494:1998)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. Juli 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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