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Schmuck -
Feingehalt von Edelmetalllegierungen (IS0 9202:2014);
Deutsche Fassung EN ISO 9202:2016

Jewellery -
Fineness of precious metal alloys (ISO 9202:2014);
German version EN ISO 9202:2016

Joaillerie, bijouterie -
Titre des alliages de métaux précieux (ISO 9202:2014);
Version allemande EN ISO 9202:2016
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Nationales Vorwort

Der Text von IS0 9202:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 174 ,Jewellery“ (Sekretariat: DIN,
Deutschland) der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und aufgrund des CEN/BT-
Beschlusses C137/2015 als EN ISO 9202:2016 iibernommen.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-04-04 AA
»Analysenmethoden“ im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO).

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 11210 siehe DINENISO 11210

ISO 11426 siehe DINENISO 11426

[SO 11427 siehe  DINENISO 11427

[SO 11490 siehe DINENISO 11490

[SO 11494 siehe DINEN ISO 11494

ISO 11495 siehe  DIN ENISO 11495

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 29202:1993-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Hinzufiigen eines empfohlenen Verfahrens in Tabelle 1;
b) Lo&schung von Karat in Tabelle 1;

c) Hinzufligen des Feingehalts in Tabelle 1;

d) redaktionelle Uberarbeitung der Internationalen Norm.

Friihere Ausgaben

DIN EN 29202: 1993-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 11210, Schmuck — Bestimmung von Platin in Platin-Schmucklegierungen — Gravimetrische
Bestimmung durch Fdllung als Diammoniumhexachloroplatinat

DIN EN ISO 11426, Schmuck — Bestimmung von Gold in Gold-Schmucklegierungen — Dokimastisches
Verfahren

DIN EN ISO 11427, Schmuck — Bestimmung von Silber in Silberschmucklegierungen — Volumetrisches
(potentiometrisches) Verfahren unter Verwendung von Kaliumbromid

DIN ENISO 11490, Schmuck — Bestimmung von Palladium in Palladium-Schmucklegierungen —
Gravimetrische Bestimmung mit Dimethylglyoxim

DIN EN ISO 11494, Schmuck — Bestimmung von Platin in Platin-Schmucklegierungen — ICP-OES-Verfahren
mit Yttrium als internem Standard

DIN EN ISO 11495, Schmuck — Bestimmung von Palladium in Palladium-Schmucklegierungen — ICP-OES-
Verfahren mit Yttrium als internem Standard
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