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Nationales Vorwort 

Die Internationale Norm ISO 125 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 �Rubber and rubber products�, 
SC 3 �Raw materials (including latex) for use in the rubber industry� erarbeitet. Das zuständige deutsche 
Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-04-32 AA �Prüfung von Latex� im Normenausschuss Material-
prüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 123 siehe  DIN ISO 123 
ISO 976 siehe  DIN ISO 976 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 125:1993-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt �Präzision� aufgenommen; 

b) Norm redaktionell überarbeitet und an ISO 125:2003 angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53565: 1965-11, 1982-11 
DIN ISO 125: 1993-09 
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