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Hartmetalle m
Bestimmung der Biegebruchfestigkeit —
Identisch mit ISO 3327 : 1982 ISO 3327

Hardmetals; Determination of transverse rupture strength; Identical with 1ISO 3327 : 1982
Métaux-durs; Détermination de la résistance a la flexion; Identique a ISO 3327 ; 1982

Die Internationale Norm I[ISO 3327:1982, Ausgabe 82*08-15,‘
JHardmetals; Determination of transverse rupture strength®, ist
unverédndert in diese Deutsche Norm libernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 3327 : 1982 wurde vom ISO/TC 119 erarbeitet.

Da ISO 3327 : 1982 von den an dieser Norm interessierten Kreisen in Deutschland unter-
stltzt wird, beschloB der zustandige ArbeitsausschuB des NPu, diese ISO-Norm als
Deutsche Norm zu libernehmen.

Internationale Patentklassifikation
G 01 N 3/20

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Pulvermetallurgie (NPu) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Deutsche Ubersetzung

Hartmetalle

Bestimmung der Biegebruchfestigkeit

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1ISO-
Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskérperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist
berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO
in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfails beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fir Internationale Normen werden den Mitgliedskérper-
schaften zunédchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm bestétigt werden.

Die Internationale Norm ISO 3327 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 Pulvermetallurgie aufgestellt und im
August 1981 an die Mitgliedslander versandt.

Sie wurde von folgenden Mitgliedslandern angenommen:

Agypten Irland Schweiz

Bulgarien Italien Sowjetunion

China Korea, Repubilik Spanien

Deutschland, Bundesrepublik Polen Sddafrika

Frankreich Ruménien Tschechoslowakei
Indien Schweden Vereinigtes Kénigreich

Die Mitgliedskérperschaft des folgenden Landes hat das Dokument aus technischen Griinden abgelehnt:
Vereinigte Staaten

Diese zweite Ausgabe annuliert und ersetzt die erste Ausgabe (ISO 3327 : 1975).
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