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Metalipulver D I N

Teil 1: Trichterverfahren

Ermittiung der Fiilldichte ISO 3923

Teil 1

men worden.

Metallic powders — Determination of apparent density
Part 1: Funnel method

Poudres métalliques — Détermination de la masse volumique apparente
Partie 1: Méthode de |'entonnoir

Die internationale Norm 1SO 3923 Teil 1, Ausgabe November 1979, ist in diese Deutsche Norm unveréndert iibernom-

Nationales Vorwort

Die internationale Norm 3923 Teil 1 wurde vom Subkomitee 2 des 1SO/TC 119 unter
Beteiligung deutscher Fachleute des Normenausschusses Pulvermetallurgie (NPu) erarbeitet.

Zur Ermittlung der Fiilldichte nach dem Trichterverfahren gab es bisher keine deutsche
Norm. Da die Norm ISO 3923 Teil 1 inhaltlich voll von den an dieser Norm interessierten
Kreisen in Deutschland unterstiitzt wird, beschloR der zustandige Arbeitsausschull des NPu,
diese 1SO-Norm als deutsche Norm zu iibernehmen.

Die frilhere Ausgabe zu dieser internationalen Norm lief unter der Nummer 1SO 3923.
Diese Ausgabe war die Grundlage fiir den Norm-Entwurf DIN 1SO 3923, der im Juli 1978
veroffentlicht worden war.

Inzwischen hat das ISO/TC 119 beschlossen, die Norm SO 3923 iiber die Ermittlung der
Fiilldichte in drei Teile aufzuteilen, wobei die im November 1979 verdffentlichte Norm
1SO 3923 Teil 1 inhaltlich mit der friiheren Norm ISO 3923 (ibereinstimmt.

in der Tabelle unter Abschnitt 4 der Norm 1SO 3923 Teil 1 wurde als Formelzeichen

fir die nach dem Trichterverfahren erhaltene Fiilldichte anstelle von g,. falschlicher-

weise p,, gesetzt. Dieser Fehler wurde in der vorliegenden Norm DIN iSO 3923 Teil 1
richtiggestelit.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu Pulvermetallurgie (NPu) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1

06.80
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Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch oder franzosisch sprechenden Partnern Zweifelsfalle auftreten, ist die entsprechende
Originalfassung der internationalen Norm heranzuziehen.

Vorwort

Die ISO (Internationale Normenorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskdrperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
kérperschaft die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Ver-
bindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir internationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zundchst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als internationale Norm angenommen werden.

Die internationale Norm 1SO 3923 Teil T wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 119 — Pulvermetallurgie — erstellt.

Diese zweite Ausgabe wurde in Ubereinstimmung mit Abschnitt 6.10.1 der Richtlinien fiir die technische Arbeit in 1SO
direkt dem 1SO-Rat vorgelegt. Er ersetzt die erste Ausgabe (d. h. 1SO 3923 — 1977), der die Mitgliedskorperschaften der
folgenden Lander zugestimmt haben:

Agypten Japan Schweden

Australien Jugdslawien Spanien

Brasilien Kanada Tschechoslowakei
Bulgarien Mexiko Tiirkei

Deutschiand Polen UdSSR

Frankreich Portugal Vereinigte Staaten
Italien Rumdnien Vereinigtes Konigreich

Diese Norm wurde von keiner Mitgliedskorperschaft ausdriicklich abgelehnt.
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