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Metallpulver
Ermittlung der Fulldichte DIN

Scott-Volumeter-Verfahren ISO 3923

Identisch mit ISO 3923/2 Ausgabe 1981 Teil 2

Metallic powders; Determination of apparent density, Scott volumeter method; Identical with ISO 3923/2 edition 1981

Poudres métalliques; Détermination de la masse volumique apparente, Méthode du volumétre de Scott;
Identique a ISO 3923/2 édition 1981

Die Internationale Norm ISO 3923/2, 1. Ausgabe, 1981-09-01, ,Metallic
powders — Determination of apparent density - Part 2: Scott volumeter
method¥, ist unveréindert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 3923 Teil 2 wurde vom Subkomitee 2 des ISO/TC 119 unter
Beteiligung deutscher Fachieute des Normenausschusses Pulvermetallurgie (NPu) erarbeitet.
Zur Ermittlung der Fiilidichte gab es bisher keine Deutsche Norm. Da die Norm ISO 3923 Teil 2
inhaltlich voll von den an dieser Norm interessierten Kreisen in Deutschiand unterstitzt wird,
beschloB der zustdndige ArbeitsausschuB des NPu, diese ISO-Norm ais Deutsche Norm zu
ibernehmen.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Pulvermetallurgie (NPu) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Deutsche Ubersetzung

Metallpulver

Ermittlung der Fulldichte

Teil 2: Scott-Volumeter-Verfahren

Vorwort

Die 1SO (Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
kérperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskorperschaft,
die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee
mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an

den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu internationalen Normen werden den Mitgliedskorperschaften

zunichst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm bestétigt werden.

Die Internationale Norm 1SO 3923/2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 - Pulvermetallurgie — erstelit und im Dezember

1979 an die Mitglieder verteilt.

Die Mitgliedskérperschaften folgender Lander haben diese Norm angenommen:

Agypten Japan

Bulgarien Kanada

China Korea, Republik
Deutschland, Bundesrepublik Norwegen
Frankreich ' Osterreich
Indien Portugal

ltalien Rumaénien

Keine Mitgliedskorperschaft lehnte das Dokument ab.

Full document details: DIN ISO 3923-2:1987-08

Schweden

Spanien

Sidafrika
Tschechoslowakei
Sowijetunion
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Konigreich
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