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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2016-08-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Dieses Dokument (ISO 9838:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC83 ,Sports and other
recreational facilitiesﬂ and equipment”, Unterkomitee SC 4 ,Snowsports equipment” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom ASI (Osterreich) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-03-01 AA ,Ski- wund
Snowboardsportgerate” im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerdt (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Priifsohlen fiir Skibindungspriifungen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen

Patentrechte zu identifizieren.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

[SO 868 siche  DIN EN ISO 868

[SO 5355 siehe  DIN ISO 5355

[SO 9462 siehe  DIN ISO 9462

ISO 9465 siche  DIN EN ISO 9465

[SO 9523 siche  DINISO 9523

[SO 13992 siehe  DINISO 13992

Entsprechend der verwendeten Typen und Formen an Priifsohlen, miisste der Titel von Bild 2 , Test sole
form A, type C“(de.: ,Priifsohle Form A, Typ C“) lauten. In ISO 9838:2015 ist der Titel jedoch mit , Test sole
form A, type A“ (de.: ,Priifsohle Form A, Typ A“) angegeben.

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 9838:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Hartegrad des Werkstoffes in Abschnitt 5 gedndert;

c¢) Norm redaktionell tiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN ISO 9838: 1992-03, 2009-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhdrte mit einem Durometer (Shore-
Hdrte)

DIN ISO 5355, Skischuhe fiir den Pisten-Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren
DIN ISO 9462, Skibindungen fiir den alpinen Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren
DIN ISO 9465, Alpinskibindungen — Seitliche Auslosung unter StofSbelastung — Priifung

DIN ISO 9523, Tourenskischuhe fiir Erwachsene — Anschlussbereich an Skibindungen fiir den Touren-
Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren

DIN ISO 13992, Skibindungen fiir den alpinen Touren-Skilauf — Anforderungen und Priifungen
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