
DEUTSCHE NORM Juli 1993

Isolier- und Mantelmischungen
für Kabel und isolierte Leitungen

Gummi-Mantelmischungen
VDE 0207

Teil 21

Insulating and sheating
compounds for cables and
flexible cords;
Rubber sheathing compounds

Ersatz für
DIN 57207 Teil 21/
VDE 0207 Teil 21/07.82

Diese Norm enthält sachlich unverändert die Gummi-Mantelmischungen nach HD 22.1 S2: 1982 und HD 22.2 S2:1982
sowie AM2:1989 zu HD 22.1 S2, AM5:1989 zu HD 22.1 S2 und prA10:1990 zu HD 22.1 S2 und darüber hinaus weitere
Mischungen für noch nicht harmonisierte Leitungen.

Weitere Hinweise siehe Erläuterungen.

Beginn der Gültigkeit
Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. Juli 1993.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als Entwurf DIN VDE 0207 Teil 21/10.87.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Gummi-Mäntel für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen.

2 Begriffe

Die im Rahmen dieser Norm verwendeten Begriffe entsprechen DIN 7724.

3 Anforderungen und Prüfungen

3.1 Die Mischungen müssen den Anforderungen der Tabelle 1 oder Tabelle 2 genügen. Der Nachweis wird durch die
angegebenen Prüfungen nach den Normen der Reihe DIN VDE 0472 erbracht.

3.2 Anforderungen, die nicht nur durch die Zusammensetzung der Mischungen, sondern wesentlich von der Kon-
struktion und/oder dem Verwendungszweck bestimmt werden, sind in den Normen für Kabel und isolierte Leitungen ent-
halten.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.
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