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Vorwort 

Dieses Dokument wurde durch den NA 027-04-07 AA „Analyseverfahren für Allergene und gesundheitlich 
bedenkliche Metalle“ im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet. 
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Einleitung 

Dieses Verfahren wurde von der Unterarbeitsgruppe „Elemente in Schmuck“ des Bundesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zur Durchführung des § 64 LFGB erarbeitet und im 
Ringversuch mit insgesamt 13 Teilnehmern überprüft. 

Das Verfahren zum Säureaufschluss wurde im Ringversuch in Verbindung mit der Flammen-AAS 
[DIN 13094-2] und der ICP-OES [DIN 13094-3] geprüft. 

Die Normreihe 13094 hat 3 Teile. In Teil 1 wird das Aufschlussverfahren erläutert. Die Teile 2 und 3 
behandeln die alternativen Verfahren zur Messung des Blei- oder Cadmiumgehalts mit 
Flammenatomabsorptionsspektrometrie (DIN 13094-2) oder optischer Emmissionsspektroskopie im 
induktiv gekoppelten Plasma (DIN 13094-3).  
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