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Vorwort

Dieses Dokumentwurde vomArbeitsausschuss NA054-02-02AA �Verstärkte Kunststoffe und härtbare Harze�
im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK) erarbeitet.

Aktuelle Informationen zudiesemDokument könnenüber die Internetseiten vonDIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Dieses Dokument enthält Verweisungen auf andere normative Publikationen, die entsprechend an den jewei-
ligen Stellen im Text zitiert werden.

WARNUNG� Einige der in dieser Norm beschriebenen Prüfungen beinhalten die Anwendung von Verfah-
ren, die zu einer Gefährdungssituation führen können.

Änderungen

Gegenüber DIN16459:2019-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Makro-TGA als Verfahren C aufgenommen;

b) Norm redaktionell überarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt drei Verfahren zur Bestimmung der Faser- undMatrixmasse ausgehärteter Laminate, in
denen Kohlenstofffasern separat oder als Mischung mit Glasfasern enthalten sind, fest.

DasVerfahrenAunter Stickstoffatmosphäre eignet sichdurchErmittlungdes spezifischenKorrekturfaktors für
die Matrix zusätzlich auch für modifizierte Harzsysteme mit mineralischen Füllstoffanteilen. Wenn das Harz-
system einzeln nicht erhältlich ist, wie bei Verwendung von vorimprägnierten Prepregs, oder wenn der Glasfa-
seranteil separat ermittelt werden soll, eignet sich VerfahrenB unter Luftatmosphäre, das keine Korrekturfak-
toren für die Matrix in die Berechnung einbezieht. Das Verfahren C (Makro-TGA) eignet sich für Laminate mit
duroplastischer Matrix, insbesondere für gröbere Laminate mit Mischungen aus Glas- und Kohlenstofffasern,
die nicht mit mineralischen Partikeln gefüllt sind.

Die thermogravimetrischen Analysengeräte bezeichnen Prüfgeräte, die standardmäßig für kleine Einwaagen
bis zu einer maximal möglichen Einwaage von 1 g bis 5 g geeignet sind und über eine Gewichtsauflösung von
0,1 µg bis 1 µg, bzw. 0,1mg bei der Makro-TGA verfügen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 51006, Thermische Analyse (TA)� Thermogravimetrie (TG)� Grundlagen

DINEN2559, Luft- und Raumfahrt� Kohlenstoffaser-Prepregs� Bestimmung des Harz- und
Fasermasseanteils und der flächenbezogenen Fasermasse

DINEN2564, Luft- und Raumfahrt� Kohlenstofffaser-Laminate� Bestimmung der Faser-, Harz- und
Porenanteile

DINEN ISO1183-1, Kunststoffe� Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten
Kunststoffen� Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Beschreibung der Messmethodik

Die im Folgenden beschriebenen Verfahren, unterteilt in VerfahrenA und VerfahrenB, eignen sich zur rech-
nerischen Bestimmung des Faservolumengehaltes durch Thermogravimetrische Analyse (TGA). Es wird die
Ermittlung von Faservolumengehalten von glasfaserverstärkten und kohlenstofffaserverstärkten Laminaten
beschrieben sowie vonLaminatenmitMischungenausbeidenFaserkomponenten.DasVerfahrenAunter Stick-
stoffatmosphäre eignet sich durch Ermittlung des spezifischen Korrekturfaktors für die Matrix zusätzlich auch
für modifizierte Harzsysteme mitmineralischen Füllstoffanteilen. Wenn das Harzsystem einzeln nicht erhält-
lich ist, wie bei Verwendung von vorimprägnierten Prepregs, oder wenn der Glasfaseranteil separat ermittelt
werden soll, eignet sich VerfahrenB unter Luftatmosphäre, das keine Korrekturfaktoren für die Matrix in die
Berechnung einbezieht.
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Die Thermogravimetrischen Analysengeräte bezeichnen Prüfgeräte, die standardmäßig für kleine Einwaagen
bis zu einer maximal möglichen Einwaage von 1 g bis 5 g geeignet sind und über eine Gewichtsauflösung von
0,1 µg bis 1 µg, bzw 0,1mg bei der Makro-TGA verfügen.

5 Geräte und Reagenzien

5.1 Geräte für alle Verfahren

5.1.1 Schneidvorrichtung, z. B. Diamantsäge oder anderes geeignetes Gerät.

5.1.2 Dichtebestimmungsvorrichtung, mit einer Fehlergrenze von 0,1mg.

5.1.3 Kammerofen, mit Luftumwälzung und Temperatursteuerung.

5.1.4 Vorrichtung zur normgerechten Bestimmung der Dichte.

5.1.5 Pinzette.

5.2 Geräte für VerfahrenA und VerfahrenB

5.2.1 TGA-Prüfgerätmit einer Wäge-Fehlergrenze von ±1 µg oder besser.

5.2.2 Aluminiumoxidtiegel mit einer Größe von mindestens 600 µl und einer empfohlenen Größe von
900 µl.

5.2.3 Gaskontrollermit einem einstellbare Bereich: 0ml/min bis 200ml/min.

5.3 Geräte für Verfahren C

5.3.1 Makro-TGA-Prüfgerätmit einer Wäge-Fehlergrenze von ±100 µg oder besser.

5.3.2 Aluminiumoxidtiegel mit einer Größe von mindestens 15ml und einer empfohlenen Größe von
20ml.

5.3.3 Gaskontrollermit einem einstellbare Bereich: 3,5 l/min bis 10ml/min und einem Anschluss an eine
Druckluftleitung.

5.4 Analysegas für VerfahrenA

5.4.1 Stickstoffmit einer Reinheit von 99,99%.

5.5 Analysegas für VerfahrenB

5.5.1 Synthetische Luftmit einer Reinheit von 99,99%.

5.6 Analysegas für VerfahrenC

5.6.1 Außenluft, getrocknet und komprimiert.

6 Probekörper

6.1 Art der Probekörper

Für die Entnahme der Proben aus dem Laminat ist vom Plattenrand ein Abstand von 10mm einzuhalten. Ins-
gesamt erfolgt die Entnahme über mehrere möglichst homogen verteilte Abschnitte des Plattenquerschnitts,
wobei fehlerbehaftete Bereiche vermieden werden müssen (z. B. durch Analyse von bildgebenden Verfahren
wie Ultraschallbilder).
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