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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Oftentlichkeit zur Priffung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut
fur Normung e. V., KamekestraBe 8, 50672 KéIn.

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthélt den Inhalt der von dem Technischen Komitee "Kupfer und Kupferlegierungen”
(CEN/TC 133) des Europaischen Komitees fur Normung (CEN) zur CEN-Umfrage verabschiedeten européischen
Normvorlage gleichen Titels, mit deren Erscheinen als Europdischer Norm-Entwurf in den kommenden Monaten
zu rechnen ist.

Die vorgezogene Veroffentlichung als DIN-Entwurf dient dem Zweck, allen beteiligten Kreisen einen ausreichenden
Zeitraum zur Stellungnahme anzubieten. Die innerhalb der Einspruchsfrist zu diesem Norm-Entwurf eingehenden
Stellungnahmen werden vom zustandigen Unterausschufl FNNE-UA-3.3.1 "Leitungsrohre" des Normenaus-
schusses Nichteisenmetalle (FNNE) behandelt und bilden die Grundlage fir die deutsche Stellungnahme zum
oben genannten Europaischen Norm-Entwurf. Der zu erwartende Europaische Norm-Entwurf muf3 nach spéterer
Fertigstellung als Européische Norm geméB der Ubernahmeverpflichtung in das Deutsche Normenwerk (iber-
nommen werden.

Es sei vorsorglich darauf hingewiesen, daf3 der erwartete Européische Norm-Entwurf nicht unter der gleichen

Normnummer erscheinen wird, wie der hier vorliegende DIN-Entwurf. Desgleichen sind redaktionelle Ab-
weichungen nicht ausgeschlossen.
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE 1098
ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Kupfer- und Kupferlegierungen
Vorummantelte Kupferrohre mit massivem Mantel

Copper and copper alloys ~ Cuivre et alliages de cuirve —
Pre-insulated copper tubes with solid covering Tubes en cuirve gainés avec gaine compacte

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht
und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Dieser Entwurf zur Europédischen Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 "Kupfer und Kupferlegie-
rungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 133 die Arbeitsgruppe
CEN/TC 133/WG 3.1 "Kupferrohre" beauftragt, die folgende Norm auszuarbeiten:

prEN 133/29
Kupfer und Kupferlegierungen — Vorummantelte Kupferrohre mit massivem Mantel

Das Technische Komitee CEN/TC 133 "Kupfer und Kupferlegierungen" hat auf seiner Plenarsitzung am
24./25. Oktober 1996 mit Resolution Nr. 7, siche Dokument CEN/TC 133 N 750, zugestimmt, diesen Entwurf flr die
CEN-Umfrage einzureichen.

Der Anwender dieser Norm wird auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht, daB nationale oder 6rtliche Vorschriften
oder Gewohnheiten die Auswahl der MaB3e und Zustiande bei der Anwendung der Produkte nach dieser Norm
einschranken kénnen.

Dies ist eine aus einer Reihe von Europdischen Normen fir Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen. Andere
Produkte sind oder werden wie folgt genormt:

EN 1057
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fir Wasser- und Gasleitungen flr Sanitér-
installationen und Heizungsanlagen
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