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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-06-08 AA „Lehmbau“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Auf der Basis der Lehmbau Regeln sind bisher die folgenden Normen für Lehmbaustoffe erarbeitet worden: 

 DIN 18942-1, Lehmbaustoffe — Teil 1: Begriffe; 

 DIN 18942-100, Lehmbaustoffe — Teil 100: Konformitätsnachweis;  

 DIN 18945, Lehmsteine — Anforderungen und Prüfverfahren; 

 DIN 18946, Lehmmauermörtel — Anforderungen und Prüfverfahren; 

 DIN 18947, Lehmputzmörtel — Anforderungen und Prüfverfahren; 

 DIN 18948, Lehmplatten — Anforderungen und Prüfverfahren. 
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