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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA005-06-08AA �Lehmbau�  im DIN-Normenausschuss Bau-
wesen (NABau)  erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich,  einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Auf der Basis der Lehmbau-Regeln  sind bisher die folgenden Normen für Lehmbaustoffe erarbeitet worden: 

�  DIN18940, Tragendes  Lehmsteinmauerwerk�  Bemessung,  Konstruktion und  Ausführung  

�  DIN18942-1, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 1:  Begriffe  

�  DIN18942-100, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 100:  Konformitätsnachweis 

�  DIN18945, Lehmsteine�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

�  DIN18946, Lehmmauermörtel�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

�  DIN18947, Lehmputzmörtel� Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

�  DIN18948, Lehmplatten�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN18942-100:2018-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  das Übereinstimmungsnachweisverfahren einschl. erforderlicher Fremdüberwachung wurde ergänzt; 

b)  Anpassung  an  die aktualisierten  Produktnormen; 

c) redaktionelle Überarbeitung.  
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  die Übereinstimmungsnachweise von Lehmsteinen nach DIN18945 und  Lehmmauer-
mörtel nach DIN18946 für die Anwendung im statisch tragenden Lehmsteinmauerwerk nach DIN18940 und  

die Konformitätsnachweise von Lehmbaustoffen nach DIN18945, DIN18946, DIN18947 und  DIN18948 fest.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN4103-1, Nichttragende  innere Trennwände�  Teil 1:  Anforderungen  und  Nachweise 

DIN18200:2018-09, Übereinstimmungsnachweis  für  Bauprodukte�  Werkseigene  Produktionskontrolle, 

Fremdüberwachung  und  Zertifizierung  

DIN18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk�  Konstruktion,  Bemessung  und  Ausführung  

DIN18942-1, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 1:  Begriffe  

DIN18945, Lehmsteine�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

DIN18946, Lehmmauermörtel�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

DIN18947, Lehmputzmörtel� Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

DIN18948, Lehmplatten�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach  DIN18942-1 sowie nach DIN18200. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal:  verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

� DKE-IEV: verfügbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Übereinstimmungsbestätigung  

4.1  Übereinstimmungszertifikat  durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle  (ÜZ)  

Die Bestätigung  der Übereinstimmung der Lehmsteine der Druckfestigkeitsklasse 2  und  höher mit  den Bestim-
mungen  nach DIN18945 und  des Lehmmauermörtels der Festigkeitsklasse M2,5 mit  den Bestimmungen  nach 

DIN18946 für die Verwendung in tragendem Lehmsteinmauerwerk mit  den Bestimmungen  nach  DIN18940 

in Verbindung mit  den Festlegungen  in DIN18942-100 muss für jedes Herstellwerk mit  einer Übereinstim-
mungserklärung des Herstellers auf  folgender Grundlage  erfolgen: 

� Erstprüfung durch die anerkannte  Stelle  für die Fremdüberwachung (EP); 

� Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)  durch den Hersteller; 

� Übereinstimmungszertifikats einer hierfür anerkannten  Zertifizierungsstelle; 
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�  regelmäßigen  Fremdüberwachung durch eine anerkannte  Überwachungsstelle  (FÜ). 

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und  die Durchführung der Fremdüberwachung hat  der Her-
steller der Lehmsteine bzw.  des Lehmmauermörtels eine hierfür anerkannte  Zertifizierungsstelle sowie eine 

hierfür anerkannte  Überwachungsstelle  einzuschalten. 

Die Übereinstimmungserklärung hat  der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte  mit  dem Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen)1 unter Hinweis auf  den Verwendungszweck abzugeben.  

Die Übereinstimmung der Lehmmauersteine und  des Lehmmauermörtels für die Verwendung in tragendem 

Mauerwerk mit  den in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen  (VVTB) der Länder bekannt  

gemachten technischen Regeln  ist mit  dem Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte  Zertifizierungs-
stelle zu bestätigen  

4.2  Erstprüfung  

Im  Rahmen der Erstprüfung sind die in Tabelle 1  genannten Produkteigenschaften zu prüfen. 

Ergebnisse früherer Prüfungen, die in  Übereinstimmung mit  den Vorgaben dieses Dokumentes durchgeführt 

worden sind, (gleiches Produkt,  gleiche Kennwerte, Prüf-, Probenahmeverfahren usw.)  dürfen hierfür berück-
sichtigt werden. Zusätzlich muss eine Erstprüfung  durchgeführt werden zu Beginn:  

�  der Produktion der Endprodukte; 

�  eines neuen  oder maßgeblich  veränderten Herstellverfahrens (vorausgesetzt, die angegebenen  

Eigenschaften sind davon berührt); 

�  der Verwendung von maßgeblich  veränderten Ausgangstoffen (vorausgesetzt, die angegebenen  

Eigenschaften sind davon berührt).

Besteht der Verdacht, dass die Lehmbaustoffe schädliche und  ausblühende  Salze  in unzulässigen  Mengen  ent-
halten,  so ist eine geeignete Prüfung im Rahmen der Erstprüfung  durchzuführen. 

4.3  Werkseigene Produktionskontrolle  (WPK)  

4.3.1  Durchführung 

In  jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und  kontinuierlich durchzufüh-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Über-
wachung  der Produktion verstanden, mit  der dieser sicherstellt,  dass die von ihm hergestellten Produkte den 

Bestimmungen  nach  DIN18945 oder DIN18946 entsprechen. 

Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle ist der Hersteller verantwortlich. Er muss über  

geeignetes Fachpersonal, Einrichtungen und  Geräte verfügen oder die werkseigene Produktionskontrolle ganz 

oder teilweise einer geeigneten Fremdeinrichtung übertragen.  Er hat  für jedes Herstellwerk (Produktions-
stätte)  einen Verantwortlichen zu benennen.  

Während der Produktion sind Kontrollen  und  Prüfungen der Ausgangsstoffe durchzuführen. Art  und  Umfang 

der Kontrollen  und  Prüfungen sind vom Hersteller so festzulegen, dass sie an  die Gegebenheiten der Ausgangs-
stoffe, der Rezeptur und  der Produktion angepasst  sind. 

1 Nach der Musterbauordnung  (MBO)  § 21  Abs. 4  und der Muster-Übereinstimmungszeichen-Verordnung (MÜZVO) ent-
sprechend der landesrechtlichen Vorschriften 
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