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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-06-02 AA Sonderbewetterungsanlagen im 
Normenausschuss Bergbau (FABERG) ausgearbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 21603:1985-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Dem Stand der Technik angepasst; 

b) Bezeichnung geändert; 

c) Korrosionsschutz nicht mehr verbindlich vorgeschrieben; 

d) Länge 2000 mm nicht mehr vorgeschrieben; 

e) Durchmesser der Flanschbohrungen geändert; 

f) redaktionell überarbeitet. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Wetterlutten aus Stahlblech, die im Bergbau eingesetzt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 7168, Allgemeintoleranzen — Längen- und Winkelmaße, Form und Lage — Nicht für Neukonstruktionen 

DIN 18800-1, Stahlbauten — Bemessung und Konstruktion  

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle  

DIN EN ISO 13920, Schweißen — Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen — Längen- und 
Winkelmaße; Form und Lage 
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