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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA119-07-09AA �Werkstoffe im Kontakt  mit  Trinkwasser� im 

DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW) erarbeitet.  

Dieses Dokument  wurde im Einvernehmen und  in Zusammenarbeit mit  dem DVGW Deutscher Verein des Gas- 

und  Wasserfaches e.V. � Technisch-wissenschaftlicher Verein aufgestellt.  Es ist als  Technische Regel  des DVGW 

in das Regelwerk Wasser einbezogen worden. 

DIN50934 besteht unter dem allgemeinen  Titel �Korrosion der  Metalle� Verfahren  zur  Beurteilung  der  Wirk-
samkeit von Wasserbehandlungsanlagen  zum Korrosionsschutz� aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Allgemeines 

�  Teil 2:  Anlagen  zur  Verminderung  der  Abgabe  von Korrosionsprodukten an das Trinkwasser 

�  Teil 3:  Feldversuche zum Abbau  von Korrosionsprodukten aus inkrustierten  Rohrleitungen  

�  Teil 4:  Technikumsversuche zum Abbau  von  Korrosionsprodukten aus inkrustierten  Rohleitungen  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DIN50934-4:2000-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Spezifizierung des Begriffs Wasserbehandlungsanlage; 

b)  Anforderungen an  das zur Prufung  zu verwendende Wasser wurden uberarbeitet; 

c) Aktualisierung  der normativen Verweisungen; 

d) redaktionelle Uberarbeitung.  
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