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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Unterausschuss NA 062-06-61-02 UA  „Prüfung von Kühlschmierstoffen“ für 
den Arbeitsausschuss NA 062-06-51 AA „Anforderungen an Schmieröle und sonstige Öle“ im Fachausschuss 
Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) ausgearbeitet. 

Zu den Auswahlkriterien folgende Hinweise: 

a) bezüglich reibungsmindernder Eigenschaften und EP-Eigenschaften nichtwassermischbarer Kühl-
schmierstoffe können keine Anforderungen festgelegt werden, da zur Zeit keine allgemein anwendbaren 
Verfahren zur Prüfung dieser Eigenschaften verfügbar sind; 

b) zur Werkstoffauswahl von Maschinen- und Anlagenkomponenten im Wirkungsbereich von Kühlschmier-
stoffen wird verwiesen auf die VDI-Richtlinie 3035. 

 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51520:1995-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) in den Tabellen 1 und 2 wurden Prüfverfahren zur Bestimmung des Verdampfungsverlustes und des 
Viskositätsindexes aufgenommen; 

b) in den Tabellen 1 und 2 wurden zur Bestimmung des Gesamtschwefel, des Chlorgehaltes und der 
Korrosionswirkung die Prüfverfahren aktualisiert; 

c) die normativen Verweise wurden aktualisiert. 
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