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Vorwort 

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom Normenausschuss NA 131-03-01 AA "Verbindungselemente" 
erstellt. 

Er ersetzt den 2005 zurückgezogenen Norm-Entwurf DIN 65461:1989-10. 

1 Anwendungsbereich 

Stiftschrauben nach dieser Norm sind zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester, vibrationssicherer 
und austauschbarer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit einer geringen Scherfestigkeit anwendbar. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 29895, Luft- und Raumfahrt — Alternativ-Werkstoffe für Verbindungsteile 

DIN 65532, Luft- und Raumfahrt — Gewindeausläufe, Gewindefreistiche und Gewindeenden für MJ-Gewinde 
nach DIN ISO 5855 

DIN EN 2424, Luft- und Raumfahrt —Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen 

DIN ISO 5855-1, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN ISO 5855-2, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 2: Grenzmaße für Schrauben und Muttern 

LN 9368-1, Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung der Oberflächenbehandlungen, Aufbau der Kenn-Nummern, 
Angaben in Bauunterlagen, Übersicht 

LN 9368-3, Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung der Oberflächenbehandlungen, Kenn-Nummern für 
chemische Behandlungsverfahren 

LN 65009, Luft- und Raumfahrt — Schrauben aus Stahl mit Nennzugfestigkeit von 1 100 N/mm2 und 
1 250 N/mm2, für Temperaturen bis 235 °C — Technische Lieferbedingungen 

Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I: Metallische Werkstoffe 

WL 1.4944 Teil 2, Hochwarmfester aushärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,06 C - 25 Ni - 15 Cr - 
2,1 Ti — 1,2 Mo — Stangen und Schmiedestücke 

ASTM A582, Standard Specification for Free-Machining Stainless Steel Bars 
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