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ICS 79.080 Einspriiche bis 2017-01-18
Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN 68702:2009-10

Holzpflaster

Wood paving

Pavage en bois

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-11-18 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nhm@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM)
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-01-17 AA ,Fufbéden und Treppen® im
DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM) erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 68702:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Abschnitt 4, Douglasie als gleichwertiges Holz aufgenommen;

b) in Abschnitt 5 Tabelle 1 und 2, Lange ,je nach Anfall“ entfallt;

c) inTabelle 1 und 2, Hinweis auf nur eine Breite oder Liange, wenn nichts anderes vereinbart ist;
d) in Abschnitt 6, auch WE ist vierseitig zu hobeln, GE mindestens zweiseitig;

e) in Abschnitt 6, Farbunterschiede bei Eiche RE in geringem Umfang, bei WE und GE zulassig;

f) in Abschnitt 6, offensichtlicher Harzaustritt ist nicht zulassig;

g) in Abschnitt 7, der Feuchtegehalt der Klotzer ist vom Besteller festzulegen;

h) in 8.1, nur Sicherheitsabstidnde werden angefiihrt und nur an festen angrenzenden Bauteilen;
i) in8.2.1, Wortlaut auf die wesentlichen Angaben beschrankt;

j)  in 8.2.4, Text entfallen, da die Norm keine Verarbeitungsanleitung ist;

k) in 8.2.6, Text entfallen, jetzt in 8.2.1;

1) in 8.2.6, NEU: beschrankte Anwendung des Gussasphaltestrichs;

m) in Abschnitt 9, Text entfallen, die Beachtung der TRGS 10 ist selbstverstandlich, 9.2 jetzt in 8.1;

n) in 10.1, Holzpflaster RE und WE sind zu schleifen, Verarbeitungshinweise entfallen, bei GE ist eine
Vereinbarung erforderlich;

o) in 10.2.1, Text entfallen, die Beachtung der TRGS 617 ist selbstverstandlich;

p) in 10.2.1, Oberflachenschutz bei RE und WE zwingend, aber Wegfall der Konkretisierung (Versiegeln
oder Olen etc.);

q) 10.2.3,jetztin 10.2.1;
r) 10.2.4,jetzt in 10.2.1 ohne konkrete Angabe der Behandlungsmittel;

s) in Abschnitt 11, Absatz 4 und Absatz 5 zusammengefasst und ohne Angabe konkreter Werte und ohne
Hinweis auf Wohlbefinden.
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