DEUTSCHENORM  Entwurf November 2015

DIN 68792 D | N
ICS 79.060.10; 91.080.40 Einspriiche bis 2016-02-23
Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN 68792:1979-03

Grofdflichen-Schalungsplatten aus Furniersperrholz fiir Beton und
Stahlbeton
Large area shuttering panels of veneer plywood for concrete and reinforced concrete

Panneaux de coffrage a grande surface en feuilles de placage pour béton et béton armé

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-10-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwtirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nhm@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM), 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 9 Seiten
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-02-15 AA ,Holzwerkstoffe — Spiegelausschuss zu
CEN/TC 112 und ISO/TC 89" im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM) erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 68792:1979-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Europdische Normen zur Bestimmung der Mafde, der Biege-Eigenschaften und des Feuchtegehalts
berticksichtigt;

b) Begriffe und Aufbau der Norm an aktuelle Gestaltungsregeln angepasst.
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