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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis „Kennzeichenschilder“ im FAKRA erarbeitet. Sie stimmt mit 
ISO 7591: 1982 „Road vehicles – Retro-reflective registration plates for motor vehicles and trailers – 
Specification“ nur teilweise überein. 

Anhang A ist normativ. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 74069:1996-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Folienverbunde mit integrierten Reflexstoffen aufgenommen; 

b) Anpassung an gängige Praxis; 

c) Erhöhung der Maximalwerte für den spezifischen Rückstrahlwert; 

d) Ergänzung der Reflexstoffbauarten; 

e) Aktualisierung der gesetzlichen und normativen Verweisungen; 

f) selbstleuchtendes Kennzeichen wurde aufgenommen. 

 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN 74069:2013-09

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-74069-2013-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-74069-2013-09


E DIN 74069:2013-09 

5 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für retroreflektierende amtliche Kennzeichenschilder an Kraftfahrzeugen und deren Anhänge-
fahrzeugen gemäß §§ 06, 10, 13, 16 und 17 der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) sowie für Ausfuhr-
kennzeichenschilder nach § 19 FZV in Verbindung mit Anlage 4, Abschnitte 1 und 8 zur FZV.  

In dieser Norm werden die Anforderungen, Prüfungen und die Kennzeichnung für retroreflektierende Kennzei-
chenschilder festgelegt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1451-2, Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua-Verkehrsschrift 

DIN 5033-7, Farbmessung — Messbedingungen für Körperfarben 

DIN 5340, Begriffe der physiologischen Optik 

DIN 5381, Kennfarben 

DIN 6171-1:2011-11, Aufsichtsfarben für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen — Teil 1: Farbbereiche 
bei Beleuchtung mit Tageslicht 

DIN 6171-1/A1:2012-08, Aufsichtfarben für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen — Teil 1: 
Farbbereiche bei Beleuchtung mit Tageslicht; Änderung A1 

DIN 30646, Selbstklebende Schilder — Technische Lieferbedingungen für Schilder aus Kunststoff-, 
Aluminiumfolien und Papier 

DIN 50014:1985-07, Klimate und ihre technische Anwendung – Normalklimate 

DIN EN 228: Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge — Unverbleite Ottokraftstoffe — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN ISO 7253: Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Beständigkeit gegen neutralen Salzsprühnebel 

DIN EN ISO 4892-2: Kunststoffe — Künstliches Bewittern oder Bestrahlen in Geräten — Teil 2: Gefilterte 
Xenonbogenstrahlung DIN 67520 Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung; Lichttechnische 
Bewertung, Messung und Kennzeichnung von Rückstrahlern und Reflexstoffen 

DIN EN 485-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bänder, Bleche und Platten — Teil 2: Mechanische 
Eigenschaften 

DIN EN 485-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bänder, Bleche und Platten — Teil 4: Grenzabmaße 
und Formtoleranzen für kaltgewalzte Erzeugnisse 

DIN EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittprüfung  

DIN ISO 4532, Emails und Emaillierungen — Bestimmung des Widerstandes emaillierter Gegenstände gegen 
Schlag – Schlagbolzen – Schlagversuch 

DIN EN ISO 6988, Metallische und andere anorganische Überzüge — Prüfung mit Schwefeldioxid unter 
allgemeiner Feuchtigkeitskondensation  
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