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Vorwort 

Anforderungen an schwarze und farbige zellige Elastomer-Dichtprofile zur Abdichtung von Festern, Türen und 
Fassaden werden in DIN 7863-2 festgelegt. 

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 045-02-10-01 AK "Fensterdichtungsprofile" im 
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) erarbeitet. 

DIN 7863 Elastomer-Dichtprofile für Fenster und Fassaden � Technische Lieferbedingungen besteht aus: 

 Teil 1: Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau 

 Teil 2: Zellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau 

3 

��������	��

Full document details: E DIN 7863-2:2011-09

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-7863-2-2011-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-7863-2-2011-09

