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Nationales  Vorwort  

Das Dokument  prEN1018:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC164 �Wasserversorgung� erarbeitet,  

dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zustandige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA119-07-13AA �Aufbereitungsstoffe 

und  -anlagen�  im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW). 

Um Zweifelsfalle  in der Ubersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefugt.  Die Nutzungs-
bedingungen  fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  fur den englischen Text.  

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 9277  siehe DIN ISO9277 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN1018:2021-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Anderung des Unterabschnitts 7.3  uber Transportvorschriften und  Kennzeichnung durch Hinzufugung  

des Satzes �Der Benutzer muss sich der Unvertraglichkeiten zwischen transportierten Produkten bewusst  

sein�; 

b)  Anderung von Unterabschnitt 7.4  uber die Kennzeichnung. Die Anforderungen an  die Kennzeichnung wer-
den auch  auf  die Begleitdokumente  angewandt;  

c) Anderungen der Anforderungen an  die Zusammensetzung der porosen Produkte (Tabelle 1) und  deren 

Verunreinigungen (Tabelle 2).  
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO9277, Bestimmung  der  spezifischen  Oberfläche von Festkörpern  mittels Gasadsorption�  BET-Verfahren  
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN1018:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC164 �Wasserversorgung� erar-
beitet,  dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wird EN1018:2021 ersetzen. 

Dieses Dokument  beinhaltet  die folgenden wesentlichen technischen Anderungen im Vergleich zu 

EN1018:2021: 

� 7.3 �Transportvorschriften und  -kennzeichnung�  geandert.  Der Satz  �Der Anwender muss die Unvertrag-
lichkeiten zwischen den transportierten Produkten kennen.�  wurde hinzugefugt;  

� 7.4 �Produktkennzeichnung� geandert.  Die Anforderungen der Produktkennzeichnung beziehen sich auch  

auf  die Begleitdokumente; 

� Anderung der Anforderungen an  die Zusammensetzung von porosen Produkten (Tabelle 1)  und  ihre Ver-
unreinigungen (Tabelle 2).  

Ruckmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige  Liste dieser Institute  ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-
bar. 
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Einleitung 

Hinsichtlich moglicher nachteiliger Auswirkungen  des in diesem Dokument  beschriebenen Produktes auf  die 

Qualitat  des fur den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf  Folgendes hingewiesen: 

1) dieses Dokument  enthalt  keine Angaben  daruber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten  der EU  

oder der EFTA ohne Einschrankungen  angewendet werden darf; 

2) es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale  Vorschriften uber die Verwendung und/oder die 

Eigenschaften dieses Produktes gultig  bleiben,  bis entsprechende europaische Regelungen  verabschiedet 

worden sind. 

ANMERKUNG Eine Ubereinstimmung mit  diesem Dokument  bedeutet keine gleichzeitige Annahme  oder Zulassung des 

Produktes in einem der Mitgliedslander der EU  oder EFTA. Die Anwendung des in diesem Dokument  beschriebenen Pro-

duktes unterliegt den jeweiligen Regelungen  der nationalen  Behorden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  gilt  fur Calciumcarbonat  zur Aufbereitung von Wasser fur den menschlichen Gebrauch. Es 

beschreibt die Eigenschaften von Calciumcarbonat  und  legt  die Anforderungen sowie die entsprechenden Pruf-
verfahren fur Calciumcarbonat  fest.  Es enthalt  Angaben  zu dessen Anwendung in der Wasseraufbereitung. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

EN12485, Produkte zur  Aufbereitung  von Wasser für  den  menschlichen Gebrauch�  Calciumcarbonat,  

Weißkalk,  halbgebrannter  Dolomit,  Magnesiumoxid,  Calciummagnesiumcarbonat und  Dolomitkalk� 

Prüfverfahren  

ISO 3165,  Sampling  of  chemical products for  industrial use�  Safety  in  sampling  

ISO 6206,  Chemical products for  industrial use�  Sampling�  Vocabulary  

ISO 9277,  Determination  of  the  specific  surface area of  solids by  gas adsorption�  BET method  

3  Begriffe  

In  diesem Dokument  werden keine Begriffe aufgefuhrt. 

4  Beschreibung 

4.1  Identifizierung  

4.1.1  Chemische Bezeichnung 

Kalkstein.  

Calciumcarbonat.  

4.1.2  Synonym oder  allgemeine Bezeichnung 

Kalkstein.  

Calciumcarbonat.  

4.1.3  Relative molekulare  Masse  

100,09. 

4.1.4  Summenformel  

CaCO3.  

4.1.5  Chemische Formel  

CaCO3.  
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4.1.6  CAS-Registriernummer1 

1317-65-3 fur Kalkstein.  

471-34-1 fur Calciumcarbonat.  

4.1.7  EINECS-Nummer2 

215-279-6 fur Kalkstein.  

207-439-9 fur Calciumcarbonat.  

4.2  Handelsformen 

Beide Formen von Calciumcarbonat (Kalkstein  und  die chemisch hergestellte Form) sind in  gebrochener und  

gekornter Form in verschiedenen Korngruppen,  als  Schlamm  sowie als  eine Mischung von beiden Substan-
zen erhaltlich.  AnhangA  enthalt  allgemeine  Angaben  zu Calciumcarbonat.  Um zwischen dichtem und  porosem 

Calciumcarbonat  zu unterscheiden, muss AnhangB  angewendet werden. 

4.3  Physikalische Eigenschaften 

4.3.1  Äußere Form  

Das Produkt ist ein weißes oder graues Material  in  gebrochener und  gekornter Form. 

4.3.2  Dichte 

Die Dichte des Produktes betragt  2,71 g/cm3 bei  20 °C.  

Die Schuttdichte des Produktes betragt  1,0 g/cm3 bis 1,5 g/cm3. 

4.3.3  Löslichkeit  

Die Loslichkeit des Produktes betragt  0,014 g/l  bei 10 °C.  

4.3.4  Dampfdruck  

Nicht anwendbar.  

4.3.5  Siedepunkt  bei  100kPa3 

Nicht anwendbar.  

4.3.6  Schmelzpunkt 

Nicht anwendbar.  

4.3.7  Spezifische  Wärme  

Nicht bekannt.  

1 Chemical Abstracts Service Registry Number. 

2 Altstoffverzeichnis der EU  (en: European Inventory of Existing  Commercial Chemical Substances  (EINECS)). 

3 100 kPa = 1 bar. 
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Full document details: E DIN EN 1018:2024-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1018-2024-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1018-2024-04

