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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 10211:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 102 „Chemische Analyse 
von Eisen und Stahl“ (Sekretariat: SIS, Schweden) des Europäischen Komitees für die Eisen- und 
Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 021-00-30 AA „Analyseverfahren“ 
des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).  

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10211:1996-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 1, „Stahl und Eisen“ wurde durch „unlegierten und legierten Stahl und Gusseisen“ ersetzt; 

b) Abschnitt 3, Klarstellung hinsichtlich der Verwendung von Aluminiumchlorid im Rahmen der beiden 
beschriebenen Aufschlussverfahren; 

c) Ergänzung von 5.2.3 (Informationen zu Linearitätskriterien); 

d) Tabelle 1, Ergänzung für Titangehalte von 0,025 % und 0,075 %; 

e) Unterabschnitt 7.6 wurde mit 7.5 zusammengefasst; 

f) Abschnitt 8, Gleichung: Schreibweise verändert; 

g) Anhang A, die Anmerkungen wurden in den Text aufgenommen und die Korrelationskoeffizienten wurden 
korrigiert; 

h) Anhang B: Ergänzt. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 10211:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 102 „Chemische Analyse 
von Eisen und Stahl“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 10211:1995 ersetzen. 

Im Vergleich mit der vorherigen Ausgabe von EN 10211:1995 wurden folgende technische Änderungen 
vorgenommen: 

  Abschnitt 1, „Stahl und Eisen“ wurde durch „unlegierten und legierten Stahl und Gusseisen“ ersetzt; 

  Abschnitt 3, Klarstellung hinsichtlich der Verwendung von Aluminiumchlorid im Rahmen der beiden 
beschriebenen Aufschlussverfahren; 

  Ergänzung von 5.2.3 (Informationen zu Linearitätskriterien); 

  Tabelle 1, Ergänzung für Titangehalte von 0,025 % und 0,075 %; 

  Unterabschnitt 7.6 wurde mit 7.5 zusammengefasst; 

  Abschnitt 8, Gleichung: Schreibweise verändert; 

  Anhang A, die Anmerkungen wurden in den Text aufgenommen und die Korrelationskoeffizienten wurden 
korrigiert; 

  Anhang B: Ergänzt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren zur Bestimmung von 
Titan in Stahl und Gusseisen fest. Das Verfahren ist auf legierte und unlegierte Stähle und Gusseisen mit 
Titangehalten von 0,01 Massenprozent bis 1,0 Massenprozent anwendbar. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN ISO 648, Laborgeräte aus Glas — Vollpipetten (ISO 648) 

EN ISO 1042, Laborgeräte aus Glas — Meßkolben (ISO 1042) 

EN ISO 14284, Stahl und Eisen — Entnahme und Vorbereitung von Proben für die Bestimmung der 
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284) 

3 Kurzbeschreibung 

Zwei Aufschlussverfahren sind möglich und werden beschrieben: 

  Das erste Verfahren ist spezifisch für Gusseisen und basiert auf dem Aufschluss der Analysenmenge mit 
Salpetersäure und Perchlorsäure und dem anschließenden Einengen mit Perchlorsäure bis zur Trockne. 
Die weiteren Schritte sind die Abtrennung des unlöslichen Siliciumdioxids durch Filtrieren und die 
Sammlung des Filtrats. 

  Das zweite Verfahren, das für Stähle sowie Gusseisen einsetzbar ist, beruht auf dem Aufschluss der 
Analysenmenge mit Salzsäure und Salpetersäure. Diesem Aufschluss schließen sich an: 

  Filtration und Glühen des säureunlöslichen Rückstands und Entfernen von Siliciumdioxid mit 
Fluorwasserstoffsäure (Flusssäure). 

  Schmelzaufschluss des Rückstands mit einem Gemisch aus Borsäure und Natriumcarbonat, 
Auflösen der Aufschmelzung mit Säure und Hinzufügen dieser Lösung zu dem zurückbehaltenen 
Filtrat. 

In beiden Fällen Zugabe von Aluminiumchlorid als lonisationspuffer. 

Zerstäubung der Analysenlösung in eine leicht brenngasüberschüssige Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme 
eines Atomabsorptionsspektrometers. 

Atomabsorptionsspektrometrische Messung der durch eine Titan-Hohlkathodenlampe emittierten 
365,3-nm-Spektrallinie (oder 364,3-nm-Spektrallinie). 

4 Reagenzien 

Für die Analyse sind nur Reagenzien von anerkannter Analysenqualität sowie nur destilliertes Wasser oder 
Wasser von äquivalenter Reinheit zu verwenden. 

4.1 Salpetersäure, HNO3 (!20 = 1,40 g/ml) 

4.2 Salzsäure, HCl (!20 = 1,19 g/ml) 

4.3 Perchlorsäure, HClO4 (!20 = 1,67 g/ml) 
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