
DEUTSCHE NORM Entwurf August 2003

Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen
Technische Lieferbedingungen

Teil 2: Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen
Deutsche Fassung EN 10216-2:2002/prA1:2003 EN 10216-2/A1

ICS 23.040.10; 77.140.75

Seamless steel tubes for pressure purposes � Technical delivery
conditions � Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified
elevated temperature properties;
German version EN 10216-2:2002/prA1:2003

Tubes sans soudure en acier pour service sous pression  Conditions
techniques de livraison  Partie 2: Tubes en acier non allié et allié avec
caractéristiques spécifiées à température élevée;
Version allemande EN 10216-2:2002/prA1:2003

Einsprüche bis 2003-09-30

Vorgesehen als
Änderung von
DIN EN 10216-2:2002-08

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

� vorzugsweise als Datei per E-Mail an fes@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

� oder in Papierform an den Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut für
Normung e.V., Postfach 105145, 40042 Düsseldorf.

Fortsetzung Seite 2
und 4 Seiten prEN

Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
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Nationales Vorwort

Die Änderung EN 10216-2:2002/prA1:2003 wurde vom Technischen Komitees ECISS/TC 29 �Stahlrohre
und Fittings für Stahlrohre� (Sekretariat: Italien) des Europäischen Komitees für die Eisen- und
Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss 09/1 �Rohre aus allgemeinen
Baustählen oder Feinkornbaustählen� des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Diese Änderung enthält die gegenüber der Ausgabe 2002-08 geänderten Abschnitte. Die Änderung
wurde notwendig, um einem Einspruch Schwedens gegen die vorgesehene Registrierung der
EN 10216-2:2002 als harmonisierte Werkstoffnorm zur Druckgeräterichtlinie 97/23/EG im Amtsblatt der
Europäischen Union Rechnung zu tragen.

Durch diese Änderung werden

a) die Festlegungen zur Anwendung der Prüfbescheinigung 3.1.B in 9.1 und 9.2 präzisiert;

b) die Festlegungen des Anhangs ZA überarbeitet.
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