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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 10263-5:2014) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 106 „Wire rod and wire“ 
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europäischen Komitees für die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) 
ausgearbeitet.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-08-05 UA „Kaltstauch- und 
Kaltfließpreßstähle“ des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10263-5:2002-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Begriff unter 3.1 für nichtrostende Stähle revidiert;  

c) Kombination der Lieferzustände und Oberflächenbeschaffenheit revidiert und in Tabellen 1 und 2 
eingeteilt; 

d) redaktionelle Überarbeitung. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 10263-5:2014) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 106 „Walzdraht und 
gezogener Draht“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 10263-5:2001 ersetzen. 

Diese Europäische Norm EN 10263 ist wie folgt unterteilt: 

  Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen  

  Teil 2: Technische Lieferbedingungen für nicht für eine Wärmebehandlung nach der Kaltverarbeitung 
vorgesehene Stähle 

  Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Einsatzstähle 

  Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Vergütungsstähle 

  Teil 5: Technische Lieferbedingungen für nichtrostende Stähle 
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