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Vorgesehen als Ersatz fiir

Elastische Bodenbelige -

Spezifikationen fiir homogene und heterogene profilierte
Elastomer-Bodenbelage;

Deutsche und Englische Fassung prEN 12199:2019

Resilient floor coverings -
Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings;
German and English version prEN 12199:2019

Revétements de sol résilients -
Spécifications des revétements de sol homogenes et hétérogenes en caoutchouc a relief;
Version allemande et anglaise prEN 12199:2019

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-06-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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- Entwurf -
E DIN EN 12199:2019-07

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12199:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 ,Elastische, textile und
Laminat-Bodenbeldge“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-05 AA ,Elastische
Bodenbeldge im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 34-1 sieche DINISO 34-1
ISO 4649 siche DIN ISO 4649
Anderungen

Gegentiber DIN EN 12199:2010-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die normativen Verweisungen in Tabelle 1, Tabelle 2 und in Anhang A wurden aktualisiert;

b) das Dokument wurde den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 34-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des WeiterreiSwiderstandes -
Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenférmige Probekdrper

DIN ISO 4649, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Abriebwiderstandes mit
einem Gerdt mit rotierender Zylindertrommel
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Resilient floor coverings — Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12199:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 , Elastische, textile und
Laminat-Bodenbeldge“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12199:2010 ersetzen.
Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden die folgenden technischen Anderungen vorgenommen:

— Verweisungen auf Tabelle 1, Tabelle 2 und Anhang A.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Eigenschaften homogener und heterogener profilierter Elastomer-Bodenbelédge
fest, die entweder in Platten- oder in Rollenform geliefert werden.

Dieses Dokument enthélt ein Klassifizierungssystem auf der Grundlage der Nutzungsintensitat, das zeigt, wo
fiir diese Bodenbelage ein zufriedenstellender Nutzen moglich ist (siehe EN ISO 10874). Dieses Dokument
legt auch die Anforderungen zur Kennzeichnung fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 12466, Elastische Bodenbeldge — Begriffe

EN ISO 105-B02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil BOZ: Farbechtheit gegen kiinstliches Licht:
Xenonbogenlicht (1SO 105-B02)

EN ISO 10874, Elastische, textile und Laminat-Bodenbeldge — Klassifizierung (1SO 10874)

ENISO 23999, Elastische Bodenbeldge — Bestimmung der MafSdnderung und Schiisselung nach
Wirmeeinwirkung (1SO 23999)

EN ISO 24340, Elastische Bodenbeldge — Bestimmung der Dicke der Schichten (ISO 24340)

EN ISO 24341, Elastische und textile Bodenbeldge —Bestimmung der Lénge, Breite und Geradheit einer Bahn
(150 24341)

EN ISO 24342, Elastische und textile Bodenbeldge —Bestimmung der Kantenlinge, Rechtwinkligkeit und
Geradheit von Platten (ISO 24342)

EN ISO 24343-1, Elastische und Laminat-Bodenbeldge — Bestimmung des Eindrucks und des Resteindrucks —
Teil 1: Resteindruck (1SO 24343-1)

EN ISO 24344, Elastische Bodenbeldge — Bestimmung der Flexibilitdt und Durchbiegung (1SO 24344)
EN ISO 24346, Elastische Bodenbeldge — Bestimmung der Gesamtdicke (ISO 24346)

ISO 34-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tear strength — Part 1: Trouser, angle and
crescent test pieces

ISO 48-4, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness — Part 4: Indentation hardness by
durometer method (Shore hardness)

ISO 4649, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device
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