DEUTSCHE NORM Entwurf aprii 1996

StraBenbaustoffe

Oberflachenbehandlung — Anforderungen DIN
Teil 3: Dosierung und Querverteilung von Bindemitteln und Splitt
Deutsche Fassung prEN 12271-3 : 1996 EN 12271-3

Einspriiche bis 31. Mai 1996

ICS 93.080.20 Anwendungswarnvermerk
- beachten!

Road materials — Surface dressing — Specifications - Part 3: Rate of

spread and accuracy of spread of binders and chippings;

German version prEN 12271-3 : 1996

Matériaux pour les routes — Enduits superviciels d’usure —
Spécifications — Partie 3: Taux d’'épandage et régularité transversale
du liant et des gravillons; '

Version allemande prEN 12271-3 : 1996

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf istim Komitee CEN/TC 227 "StraBenbaustoffe” unterintensiver deutscher
Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der UnterausschulR NMP 332.1/NABau
"Bitumenemulsionen und bitumenbhaltige Bindemittel; Prifverfahren, Anforderungen und Anwendung”
(Obmann: Dr.-ing. A. Holl, Hamburg) im Normenausschuf® Materialprifung (NMP) verantwortlich.

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschufy Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut
fur Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Fortsetzung 4 Seiten prEN
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