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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12310-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 
„Abdichtungsbahnen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-03 AA „Baubahnen“ im 
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12310-2:2000-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

b) Anpassung an die aktuellen Gestaltungsregeln; 

c) Maße der Probekörper wurden geändert; 

d) Vorbereitung der Probekörper wird detaillierter beschrieben. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12310-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 
„Abdichtungsbahnen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 12310-2:2000 ersetzen. 
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Einleitung 

Diese Europäische Norm dient zur Bewertung von Kunststoff- und Elastomerbahnen in dem Zustand, in dem 
sie hergestellt oder geliefert werden, d. h. vor ihrer Anwendung. Das hier beschriebene Prüfverfahren 
bezieht sich ausschließlich auf die Produkte oder, falls zutreffend, auf ihre Bestandteile und nicht auf 
Abdichtungssysteme, die aus diesen Produkten zusammengesetzt und auf Baustellen eingebaut werden. 

Zur Durchführung dieser Prüfung wird auch die Europäische Norm "Definitionen und Eigenschaften" für 
Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen angewendet. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Weiterreißeigenschaften von Kunststoff- 
und Elastomerbahnen zur Dachabdichtung unter Verwendung eines trapezförmigen Probekörpers mit Kerbe 
oder (Ein)Schnitt fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN ISO 7500-1:2015, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Überprüfung von statischen einachsigen 
Prüfmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckprüfmaschinen — Kalibrierung und Überprüfung der Kraftmess-
einrichtung (ISO 7500-1:2015) 

EN 13416:2001, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — 
Regeln für die Probenentnahme 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff. 

3.1 
Weiterreißwiderstand 
Höchstzugkraft, die zum Weiterreißen eines gekerbten Prüfkörpers erforderlich ist 

4 Kurzbeschreibung 

Das Prinzip dieser Prüfung ist die Messung der Kraft, die erforderlich ist, um einen Probekörper an einem 
Einschnitt oder einer Kerbe, der/die zuvor eingebracht wurde, vollständig zu zerreißen. 

Die Kraft wird mit einer Zugprüfmaschine aufgebracht, durch die der Probekörper mit konstanter 
Vorschubgeschwindigkeit bis zum Bruch beansprucht wird. Die erreichte Höchstzugkraft wird 
aufgezeichnet. 

5 Prüfgerät 

Zugprüfmaschine mit kontinuierlicher Aufzeichnung für die Kraft und die zugehörige Dehnung des 
Probekörpers, mit der eine gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit der Klemmen unter Beachtung der 
nachfolgend angegebenen Festlegungen eingehalten werden kann. 

Die Zugprüfmaschine muss eine ausreichende Belastungskapazität von mindestens 2 000 N und eine 
Vorschubgeschwindigkeit der Klemmen von (100 ± 10) mm/min haben. Die Klemmenbreite muss 
mindestens 50 mm betragen. 

Die Klemmen der Zugprüfmaschine müssen den auf den Probekörper wirkenden Klemmendruck 
beibehalten oder vergrößern, wenn die Kraft auf den Probekörper erhöht wird. Der Probekörper muss so 
eingespannt werden, dass der Schlupf in den Klemmen höchstens 1 mm beträgt, wenn Produkte mit einer 
Dicke bis einschließlich 3 mm geprüft werden und höchstens 2 mm, wenn dickere Produkte geprüft werden. 
Jeder Probekörper wird an der Stelle, an der er eingespannt wird, mit einer Markierung oder einem 
Klebstreifen so gekennzeichnet, dass ein Schlupf innerhalb der Klemmen nachgewiesen werden kann. 
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