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Nationales Vorwort 

Dieser Europäische Norm-Entwurf (FprEN 12316-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 
�Abdichtungsbahnen� (Sekretariat: NEN, Niederlande) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) 
erarbeitet. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-03 AA �Baubahnen� des Normenausschusses 
Kunststoffe (FNK) verantwortlich. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12316-2:2001-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung von Abschnitt 6; 

b) Änderung der Vorbereitung der Prüfausschnitte und Probekörper; 

c) Änderung von Unterabschnitt 9.2; 

d) Überarbeitung der Grafik in 9.2.2; 

e) Ergänzungen in 9.4; 

f) Norm wurde redaktionell überarbeitet. 
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CEN/TC 254 

Sekretariat:   NEN 

Abdichtungsbahnen � Bestimmung des Schälwiderstandes der 
Fügenähte � Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen für 
Dachabdichtungen 

Feuilles souples d'étanchéité � Détermination de la résistance au pelage des joints � Partie 2 : Feuilles 
d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères 

Flexible sheets for waterproofing � Determination of peel resistance of joints � Part 2: Plastic and rubber sheets 
for roof waterproofing 
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