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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12350-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA „Prüfverfahren für Beton (SpA 
CEN/TC 104/SC 1/TG 8 und CEN/TC 104/SC 1/TG 11 sowie CEN/TC 51/WG 12)“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12350-1:2009-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Überarbeitungen; 

b) Konsolidierung von üblichen Geräten für die Prüfung von Frischbeton (Normenreihe EN 12350) und für 
die Herstellung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen (in EN 12390-2); 

c) Aufnahme eines Leitfadens für die Entnahme von Proben für die Prüfung des Ansteifungsverhaltens. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12350-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument wird EN 12350-1:2009 ersetzen. 

Die vorliegende Norm ist Bestandteil einer Normenreihe für die Prüfung von Beton. 

Die Normenreihe EN 12350, Prüfung von Frischbeton, umfasst die folgenden Teile: 

— Teil 1: Probenahme und Prüfgeräte 

— Teil 2: Setzmaß 

— Teil 3: Vébé-Prüfung 

— Teil 4: Verdichtungsmaß 

— Teil 5: Ausbreitmaß 

— Teil 6: Frischbetonrohdichte 

— Teil 7: Luftgehalt — Druckverfahren 

— Teil 8: Selbstverdichtender Beton — Setzfließversuch 

— Teil 9: Selbstverdichtender Beton — Auslauftrichterversuch 

— Teil 10: Selbstverdichtender Beton — L-Kasten-Versuch 

— Teil 11: Selbstverdichtender Beton — Bestimmung der Sedimentationsstabilität im Siebversuch 

— Teil 12: Selbstverdichtender Beton — Blockierring-Versuch 

Gegenüber der 2009 veröffentlichten Ausgabe dieser Norm wurden die folgenden Änderungen 
vorgenommen: 

a) redaktionelle Überarbeitungen; 

b) Konsolidierung von üblichen Geräten für die Prüfung von Frischbeton (Normenreihe EN 12350) und für 
die Herstellung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen (in EN 12390-2); 

c) Aufnahme eines Leitfadens für die Entnahme von Proben für die Prüfung des Ansteifungsverhaltens. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt zwei Verfahren für die Probenahme von Frischbeton, und zwar die Entnahme 
einer Sammelprobe und die Entnahme einer Stichprobe fest. 

ANMERKUNG Die Anforderung an das Durchmischen der Probe vor der Prüfung des Frischbetons oder vor der 
Probekörperherstellung ist in den entsprechenden Normen enthalten. 

Wenn das Mischen und die Probenahme in einem Laboratorium durchgeführt werden, können abweichende 
Verfahren erforderlich sein. 

Darüber hinaus sind in der vorliegenden Norm Geräte aufgelistet, die in zwei oder mehr Normen der Reihen 
EN 12350 und EN 12390-2 erwähnt werden. 

2 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

2.1 
Mischerfüllung 
Betonmenge, die: 

— in einem Zyklus eines Chargenmischers gemischt wird; 

— im Durchlaufmischer in einer Minute gemischt wird; oder 

— in einem Mischerfahrzeug transportierte und gemischte Betonmenge, wenn die Ladung größer ist als 
eine Charge eines Chargenmischers oder größer als die in einer Minute gemischte Menge in einem 
Durchlaufmischer 

2.2 
Sammelprobe 
Betonmenge, die aus einer Anzahl von Einzelproben besteht, die gleichmäßig über die Mischerfüllung oder 
Betonmasse verteilt entnommen und gründlich durchgemischt wurde 

2.3 
Stichprobe 
Betonmenge, die aus einer oder einer Anzahl von Einzelproben besteht, die einem Teil der Mischerfüllung 
oder Betonmasse entnommen und gründlich durchgemischt wurde 

2.4 
Einzelprobe 
Betonmenge, die mit der Probenahmeschaufel oder einem ähnlichen Probenahmegerät mit einem einzelnen 
Schaufelstich entnommen wurde 

3 Geräte 

3.1 Geräte für die Prüfung von Frischbeton und für die Herstellung von Probekörpern für 
Festigkeitsprüfungen 

3.1.1 Probenahmeschaufel mit einer Breite von etwa 100 mm oder vergleichbares Probenahmegerät, die 
bzw. das aus einem nichtabsorbierenden Werkstoff, der von Zementleim nicht angegriffen wird, hergestellt 
und für die Entnahme von Betoneinzelproben geeignet ist. 

3.1.2 Thermometer für die Messung der Temperatur des Frischbetons mit einer Fehlergrenze von 1 °C. 
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