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E DIN EN 12350-10:2008-01 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12350-10:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet. 

Auf nationaler Ebene wurden die Arbeiten vom NA 005-07-05 AA „Prüfverfahren für Beton“ begleitet. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   CEN-Umfrage 
Dokument-Sprache:   D 
 
STD Version 2.2 
 

CEN/TC 104 
Datum:  2007-11 

prEN 12350-10:2007 

CEN/TC 104 

Sekretariat:   DIN 

Prüfung von Frischbeton — Teil 10: Selbstverdichtender Beton – 
L-Kasten-Versuch 

 

Testing fresh concrete — Part 10: Self-compacting concrete – L box test 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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